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ITEM RÉSUMÉ

Suite des travaux de prospection rØalisØs de 2007 2010 Mines Virginia mis au jour sur la

propriØtØ Nichicun plusieurs indices aurifŁres regroupØs en deux zones La premiere sØrie est

associØe des roches sØdimentaires clastiques Indice Portageur.Les valeurs obtenues en 2010

faisaient Øtat de 1.17 g/t Au sur 60 La deuxiŁme sØrie correspond lindice Petitpas Les

minØralisations sont de minces bandes sulfurØes riches en grenat lintØrieur de roches

volcaniques intermØdiaires intensØment dØformØeset altØrØes

Suite ces travaux Mines Virginia rØalisØ lhiver 2011 un levØ hØliportØ magnØtique de haute

definition de 1091 km linØaires et un levØ de polarisation provoquØe de 52 km

lØtØ2011 une campagne de dØcapage mØcanique et de cartographie et prospection permis

de prØciser les zones dintØrŒts sur la propriØtØ La zone Portageur prØsente une sØrie

daffleurement contenant des minØralisations aurifŁres sur un troncon de plus de 700m de

longueur et associØes des unites sØdimentaires La meilleur valeur en rainure est de 248 g/t Au

sur La mise au jour dun indice de wacke minØralisØ en or environ km au sud-est de

lindice principal soulŁve lhypothŁse dune continuitØ de lhorizon favorable ou du moms de

lexistence dautre minØralisation du mŒmegenre ailleurs sur la propriØtØ

Le secteur Petitpas compte quelques indices aurifŁres associØs lintØrieurdun couloir de 400

de longueur caractØrisØ par une intense deformation et alteration La meilleure valeur correspond

une veine de quartz contenant de lor visible qui donnØ 5287 glt Au sur

Des forages seront nØcessaires afin de poursuivre lØvaluation des zones minØralisØesPortageur

et Petitpas Une campagne de 2000 est proposØe pour 2012
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SUMMARY ABSTRACT

From 2007 to 2010 Virginia Mines discovered multiple gold bearing showings on its Nichicun

property They are concentrated in two zones The Portageur zone contains several outcrops of

mineralized clastic meta-sediments In 2010 best result was 1.17 g/t Au over The second

group of showings is the Petitpas zone Mineralized zones are essentially decimetric bands of

metasomatic rock mineralized with sulphide in very altered and deformed andesite

During winter 2011 Virginia Mines realized high definition airborne magnetic survey line

cutting and an IP survey During summer 2011 follow-up included mapping prospecting and

mechanical trenching

Portageur zone contains gold showings in conglomerates and arenites along corridor of 700

meter long Best channel value is 2.48 g/t Au over 6m and new showing at the extreme east

Portageur East returned 1.22 g/t Au over including 3.44 g/t Au over m.The discovery of

mineralized outcrop of wacke two kilometers to the south-east of the main showing indicates

potential to discover new mineralized zone of the same type elsewhere on the property

The Petitpas zone includes several gold showings in andesite and basaltic rock intensely altered

and deformed in 400 long and 80 wide corridor Best channel value is from quartz vein

with visible gold 5287 g/t Au over

diamond drilling campaign will be necessary to evaluate Portageur and Petitpas showings

2000 campaing is proposed for 2012
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ITEM INTRODUCTION

Les campagnes antØrieures avaient mis au jour les indices aurifŁres Petitpas et Portageur

lhiver 2011 Mines Virginia mandate lØquipe de GDS afin de rØaliser un levØ magnØtique de

haute definition Une coupe de lignes de 66 km ØtØ rØalisØe par GL GØoservices Un levØ de

polarisation provoquØe totalisant 52 km ØtØ rØalisØ par GØosig

Ce rapport prØsente les rØsultats de la campagne de prospection rØalisØe lØtØ et lautomne

2011 par lØquipe de Mines Virginia qui comprenait de la prospection de base cartographie et

tranchØes mØcaniques 48 et Øchantillonnage en rainures ØtØ rØdigØ selon les standards 43-

1O1F tel que requis par la norme 43-10

ITEM RECOURS DAUTRES SPECIALISTES

Lauteur Isabelle Roy B.Sc en gØologie et gØologue de projet chez Mines Virginia supervise

les travaux de terrain conduit par lØquipe de Mines Virginia sur la propriØtØNichicun

ITEM DESCRIPTION ET EMPLACEMENT DU TERRAIN

La propriØtØ Nichicun est situØe dans le centre de Ia province du QuØbec au Nord-Ouest des

Monts Otish Figure Elle chevauche les feuillets SNRC 33H01 33H08 33H09 et 23E04 et se

divise en deux blocs principaux Le bloc Nord oü se concentre les travaux de 2011 se situe 54

kilomŁtres au SE de la pourvoirie Mirage et 100 kilomŁtres au ESE de laØroport de LG-4

Figure Elle nest accessible que par voie aØrienne seulement Les travaux sur la propriØtØont

ØtØ rØalisØs partir du campement Noºlla situØ 15 kilomŁtres au NE

Le point central du bloc nord correspond aux coordonnØes suivantes

Latitude 5400 Nord

Longitude -5947 Ouest

SNRC 33H01 33h08 33h09 et 23E4

UTM zone 18 nad83
NTS 690730 mE

931720 mN

La propriØtØ Nichicun est dØtenue 100% par Mines Virginia Elle compte 410 cellules

designees sur carte pour un total de 20 641 ha.claims Les travaux se sont concentrØs sur le bloc

nord Figure La liste des titres miniers sont disponibles lannexe Une zone interdite

lexploration de 238 km2 est prØsente sur Ia propriØtØfutur reservoir LG-7 Hydro-QuØbec

ITEM ACCESSIBILITE CLIMAT RESSOURCES LOCALES
INFRASTRUCTURES GEOGRAPHIE PHYSIQUE
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La propriØtØ est accessible par hydravion ou par hØlicoptŁre partir de la pourvoirie Mirage La

region est caractØrisØe par un relief assez plat avec quelques collines arrondies La taiga

caractØrise La vØgØtation dans ce secteur Aucune infrastructure nest prØsente dans le secteur mis

part le campement dexploration Noºlla situØ environ 15 kilomŁtres au Nord-Est

ITEM HISTORIQUE

Le tableau resume les travaux dexploration effectuØs dans le secteur de La propriØtØNichicun

Tableau Sommaire des travaux dexploration feuillets SNRC 23D et 33H

Commission GØologigue du Canada 1959

Cartographie de Reconnaissance IØchelle 253 440 Duffel and Roach 1959

Ressources Sirios Projet Escale 1995-2009

-DiffØrents travaux de terrain incluant de La prospection de La cartographie des levØs

gØophysiques et du forage sur La propriØtØEscale

Commission GØologigue du Canada 1966

Cartographie de Reconnaissance LØchelle 000 000 Eade 1966

MinistŁre des Ressources NaturelLes du QuØbec 1997

-Travaux de cartographie gØologique de La region du lac Thier feuillet 33H09

MinistŁre des Ressources Naturelles du QuØbec 1999

-Travaux de cartographie gØologique de la region du lac Nitchequon feuillet 23E

Mines dOr Virginia Inc Cambior JV 1998-2001

DiffØrents travaux de terrain incluant de La prospection de La cartographie des levØs

geophysiques et du forage sur les permis dexploration 1422 1451 et 1421 NoeLla et dans les

environs

Mines dOr Virginia Inc Proiet NoelLa 2002-2009
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-DiffØrents travaux de terrain incluant de la prospection de La cartographic des levØs

gØophysiques et du forage sur les permis dexploration 1422 1451 and 1421 Noella et dans Les

environs

Mines Virginia Inc 2007-2009

Prospection dans le secteur de la propriØtØ Nichicun Grenier et aL 2008 et levØ de tills et

prospection en 2009 Savard 2010

Mines Virginia Inc 2010-2011

-Prospection sur la propriØtØ Nichicun et dans les environs Roy 2011 RØalisation dun levØ

magnØtique hØliportØ haute definition de 1091 km LinØaires St-Hilaire et dun LevØ de

polarisation provoquØe de52 km Schimalanga 2011

ITEM CONTEXTE GEOLOGIQUE

9.1 Geologic rØgionale

Les descriptions sur La geologic rØgionale qui suivent proviennent essentielLement du rapport de

LabbØ et al 1998 Les roches se retrouvant sur La propriØtØNichicun font partie de La province

du SupØrieur plus particuliŁrement de La sous-province de La Grande Les roches

volcanosØdimentaires archØennes de La region sont attribuØes au Groupe de Duhesme constituØ de

trois formations La Formation dEscale La Formation de Dalmas et La Formation de Thor Ces

derniŁres sont recoupØes par des masses granodioritiques dioritiques et tonalitiques ainsi que par

des monzodiorites et des monzonites porphyriques Figure

La Formation dEscale se compose de roches volcaniques mafiques felsiques et affleure dans la

partie centrale de La propriete Nichicun La bande de roche volcanique samincit vers louest

mais est observØe sur plusieurs kilomŁtres Lindice Petit-Pas se situe lintØrieur de cette

derniŁre La zone minØraLisØe consiste en des niveaux submØtriques de zones mØtasomatisØes

grenat faiblement minØralisØes en pyrrhotite pyrite arsØnopyrite et or visible et qui sembLent

associØes au contact entre des andØsites et basaltes

La geologic de Iest de la propriØtØ est dominØe La presence dunitØs sØdimentaires des Formation

de Dalmas et Thor La formation de Dalmas est surtout constituØe de mØtawackes et reprØsente

La principale lithologie du secteur Toutefois queLques horizons de formations de fer oxydees

sont presents lintØrieur de La formation ainsi que des niveaux de roches ultramafiques La

Formation de Thor est reprØsentØe par des conglomerats principalement polygeniques et des

arØnites massives qui affleurent lest de La formation dEscaLe Toutes ces roches sont

diffØrentes Øchelles recoupØes par des injections pegmatitiques Pegmatite de TilLy LabbØ et al

1998
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Lencaissant de Ia zone minØralisØe de lindice Portageur est interprØtØ lintØrieur dunitØs

sØdimentaires Formation de Thor La forte deformation et lintense alteration rendent

hasardeuse lidentification des protolithes par endroit Cependant certaines tranchØes manuelles

montrent des conglomerats polygeniques minØralisØs sur lindice mŒme et sur quelques

affleurements proximitØ

Les unites volcanosØdimentaires de la regions ØtudiØe sont generalement trŁs dØformØes Les

roches de la region prØsentent des schistositØs dont la direction gØnerale est relativement

rØguliŁre N080 avec des pendages abrupts Toutefois dans la portion est de la propriØtØ La

schistositØ principale tend devenir NE N-S

La region de la propriØtØ Nichicun Nord prØsente des formes de terrain glaciaires bien dØfinies

incluant des drumlins des buttes traInees de debris des rogens et un systŁme desker associØ au

dernier Ccoulement glaciaire vers 23002500 Prest et 1967 La couverture meuble est

dominØe par les tills Fulton 1995 facilitant lapplication du tracage dindicateurs dans les

sediments gLaciaires

ITEM 10 TYPES DE GITES MINERAUX

Ne sapplique pas ce rapport

ITEM 11 MINERALISATION

Durant la phase de prospection plusieurs affleurements et blocs altØrØs et lou minØralisØsont ØtØ

recueillis Plusieurs Øchantillons ont retournØ des valeurs significatives en or Cependant on peut

difficilement les apparenter un type de gisement connu pour linstant Les rØsultats de ces

travaux incluant le detail des minØralisations rencontrØes sont prØsentØs dans Ia section suivante

ITEM 12 TRAVAUX DEXPLORATION

Les travaux dexploration ont ØtØ rØalisØs par une equipe de Mines Virginia entre le 29 mai et le

15 octobre 2011 Outre lauteur lequipe Øtait composØe de JØrôme Lavoie Jean-Francois

Boivin Pascal Simard ingØnieurs Louis Grenier et JosØe-Anne LØvesque gØologues LØquipe

incluait egalement Eva Roy-Vigneault David De Champlain et Paul-EmiLe Poirier techniciens

Rose-Anne Bouchard Antoine Fecteau Simon HØbert Jeanne Lavoie Deraspe Valerie Lessard

et Mathieu Leblanc-Bolduc Øtudiants Catherine Provost Catherine TØtreault et Marie-Pier

Savard ont assure le bon fonctionnement de la cuisine Lequipe Øtait assistØe Øgalement de trois

membres de Ia communautØ de Mistissini soit Jonathan Matoush Morley and Sidney Rabbitskin

LØquipe Øtait logØe au campement Noºlla environ 20 km au NE de la propriØtØNichicun Le

transport de lØquipe sest fait de facon journaliŁre laide dun hØlicoptŁre Astar BA de La

compagnie Hell-Inter Lexcavatrice ØtØ opØrØe par des opØrateurs de la compagnie Felco de St

FØlicien La mobilisation de la pourvoirie Mirage sest faite via les airs laide dun hØlicoptŁre

Astar-B3 de la compagnie Peak Aviation Le ravitaillement Øtait assure par Air Roberval avec un

turbo-Otter base la pourvoirie Mirage
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12.1 Prospection

Les travaux de prospection et de cartographie ont ØtØ concentrØs sur le rØseau de lignes coupØe
dans portion NE de la propriØtØ Au cours des travaux 491 affleurements et 150 blocs erratiques

dintØrØt ont ØtØ localisØs laide de GPS et ont fait lobjet dune description Quatre cent seize

416 Øchantillons de roches ont ØtØ prØlevØs La localisation des affleurements blocs et

Øchantillons sont disponibles sur les figures ii Les rdsultats danalyses des Øchantillons

choisis sont disponibles au tableau

12.1.1 Grille

La grille de lignes mise en place lhiver 2011 ØtØ prospectØe et cartographiØe lØchelle

5000 La majoritØ des minØralisations mises au jour en 2011 sont concentrØes dans les unites

sØdimentaires dans le secteur Portageur

Secteur Portageur

Dans le secteur des lignes 1E et 32E des arØnites et wackes riches en arsØnopyrite ont retournØ

des valeurs de 122 49 g/t Au Les Øchantillons 233603 et 233604 proviennent dun
affleurement darØnite trŁs semblable celle rencontrØe dans la tranchØe NC2O1OTR-001 indice

Portageur Le premier correspond une arØnite contenant jusquà 5% darsØnopyrite en baguette

dissØminØe Le deuxiŁme correspond une veine de quartz arsØnopyrite injectØe dans larØnite

Les Øchantillons 233624 et 233625 proviennent dun affleurement de wacke ou arØnite trŁs

riche en biotite et grenat et contenant jusquà 8% arsØnopyrite II constitue lindice Portageur Est

et fait lobjet dun decapage NC2O1 1TR-035 Cette derniŁre valeur Øch 233625 constitue le

nouvel indice Portageur Est Cette region fait lobjet de quelques dØcapages Un supplement

dinformation est donc disponible dans la section des dØcapages la tranchØe NC2O1 1TR-035

038

Un wacke faiblement minØralisØen arsØnopyrite donnØ une valeur de 092 g/t Au environ 40

au sud de la tranchØe NC2O OTR-00 Pour de plus amples information veuillez-vous rØfØrer

la description de la tranchØe NC2O1 1-TR-033 dans Ia section des dØcapage

Dans le secteur de la L28E un affleurement de conglomØrat donnØ des valeurs de 136 et 064

glt Au 40m au NE de la tranchØe NC2O1OTR-010 Øch 235151 et 235152 Ce secteur na pas

ØtØ investiguØ avec Ia pelle mØcanique puisque laffleurement se situe dans un flanc de montagne

trŁs escarpØ Avec cet affleurement on observe le conglomerat minØralisØ sur environ 150m

latØralement

Secteur Petitpas

Une zone rouillØe dØcimØtrique riche en grenat donnØ une valeur de 323 g/t Au Cette zone

minØralisØe est trŁs similaire celle observØe sur les tranchØes NC2O1OTR-006 007 et 009 Elle
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dailleurs fait lobjet de dØcapage Un supplement dinformation est disponible dans la

description de la tranchØe NC201 1TR-028 dans la section dØcapage

PrŁs de la ligne de base vers 7E un bloc erratique de sediments siliciflØs alteration

calcosilicatØe contenant 1% pyrrhotite donnØ une valeur de 419 g/t Au Øch 235156 Trois

anomalies PP ont ØtØ testØes par dØcapage en amont glaciaire mais la source de ce bloc demeure

inexpliquee ce jour

Secteur LG-7

Sur la ligne L34E un affleurement de roche trŁs altØrØe M15 amphibole-biotite et grenat et

contenant 5% arsØnopyrite et 1% de pyrrhotite donnØ une valeur de 124 glt Au Øch 233665

Un affleurement de formation de fer oxydØe 5% pyrrhotite donnØ une valeur anomale de 083

glt Au Øch 233975

12.1.2 Hors grille

Un affleurement de wacke faiblement minØralisØ en sulfure pyrrhotite-pyrite et arsØnopyrite

donnØ une valeur de 134 g/t Au Øch 233889 Cet affleurement devra faire lobjet dun suivi

par dØcapage Le secteur est peu affleurant Cependant en accord avec le levØ magnØtique HD il

soulŁve lhypothŁse dun plissement possible de la zone Portageur vers le sud et vers le sud-est
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Tableau RØsultats danalyses dØchantillons en affleurements et blocs prolet Nichicun

Echan Type No affleur
Description Au Ag As Cu Zn

ppm ppm ppm ppm ppm

Secteur Portageur

233603 Affleurement NC2O11VL-003 ArØnite baguette de AS trŁs similaire minØralisation 122 03 10000 51 95

de NC2O1O-TR-001 clans lextension NE de Ia zone

Portageur fera lobjet de decapage si laccŁs le permet

233604 Affleurement NC2011VL-003 Veine de Quartz dm AS dans arØnite L31E dans 181 02 1820 15 84

lextension NE de Ia zone Portageur

233624 Affleurement NC2011VL-041 ArØnite rouillØe mineralisee en As L32E dans Fextension 241 03 10000 76 44

NE de Ia zone Portageur

233625 Affleurement NCZO11VL-042 ArØnite rouillØe minØralisØe en As L32Ezone Portageur 49 19 4220 297 19

Est

256180 Affleurement NC2O11PS-017 Wacke faiblement minØralisØ AS 0924 04 5350 75 73

235151 Affleurement NC2O11JL-001 Conglomerat mineralisØ en As L28E dans extension de 136 02 2490 56 91

Ia zone Portageur

235152 Affleurement NC2O11JL-001 Conglomerat mineralisØ en As L28E dans extension de 0683 02 2410 51 88

Ia zone Portageur

256167 Affleurement NC2O11PS-016 Basalte faiblement minØralisØ en POet AS 0816 02 3040 320 75

Secteur Petit-Pas

233759 Affleurement NC2O11JLD-017 Tzoe_dalteration AM-0.Z-GR et 1% P0 323 02 52 127

204951 TranchØe NC2O11TR-030 JSulfures massifs 80%P0 2%CP et traces AS

235156 Bloc Errati

ej NC2011JL007fBloc
arØnitique alteration calcosilicatØe et siliceuse 1% 419 19 13

Secteur 1G7

233665 Affleurement NC2O11RB-022 Roche altØrØe MiS amphibole biotite grenat eta 5% 124 03 10000 394 88

ASetl%PY

233975 Affleurement NC2O11JFB-034 Formation de fer oxydØe 5% P0 0826 02 41 36

Regional

233889 Affleurement NC2O11DDC-043 Wacke faiblement minØralisØ PY-PO et AS 136 09 2140 193 96
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12.2 Decapages mØcaniques

La campagne de dØcapage ØtØ rØalisØe laide dune pelle Kubota KX121 qui ØtØ transportØe

en piŁces dØtachØes sur Ia propriØtØ par un hØlicoptŁre B3 de la compagnie Peak Aviation

Quarante-huit 48 tranchØes ont ØtØ rØalisØes Les cibles Øtaient essentiellement des indices dØjà

connus Savard 2010 et Roy 2011 ou des anomalies gØophysiques obtenues lors du levØ de

polarisation provoquØe de lhiver 2011

Tableau 3.Valeurs en rainures projet Nichicun

TranchØe Intersection

Secteur Portageur

NC201OTR-001 2011 248 g/t Au sur 6Om

NC2O1OTR-003 2011 048 g/t Au sur 10m et 2010 117 g/t Au sur 6Om

NC2O11TR-012 092 g/t Au sur 1Om

NC2O11TR-013 039 g/t Au sur 1Om

NC2O11TR-015 115 g/t Au sur 1Om et 148 g/t Au sur 1Om

NC2O11TR-033 132 g/t Au sur 1Om et 069 g/t Au sur 1Om

Portageur Est

NC2O11TR-035 122 g/t Au sur 8Om dont 344 g/t Au sur 2Om
NC2O11TR-037 073 g/t Au sur 1Om

NC2O11TR-038 045 g/t Au sur 5Om
NC2O11TR-039 147 g/t Au sur 2Om
Secteur Petits-Pas

2011 06 g/t Au sur 1Om et 2010 175 g/t Au/Om et 232 g/t Au sur

NC2O1OTR-006 3Om

NC2O1OTR-007 2011 12 g/t Au sur 2Om et 2010 5287 g/t Au sur 2Om

NC2O11TR-028 204 g/t Au sur 2Om 436 g/t Au sur 1Om et 114 g/t Au sur 1Om

NC2O11TR-029 071 g/t Au sur 1Om

NC2O11TR-030 039 g/t Au sur 125m

12.2.1 Secteur Portageur

Les tranchØes NC2O1OTR-001 et TR-003 constituent lindice Portageur Elles Øtaient au depart

de petites tranchØes manuelles qui ont ØtØ rØalisØes lØtØ 2010 et agrandies laide dune

excavatrice lØtØ2011

TranchØe NC2O1OTR-001 Figure 12

La tranchØe expose des unites de sediments clastiques composes essentiellement de wacke

arØnite et conglomØrat La zone minØralisØe est observØe sur environ metres en dØcapage Elle

est situØe dans lunitØ arØnitique et prŁs du contact avec les conglomØrats Elle se compose
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principalement darsØnopyrite en fine baguette 5% On lobserve Øgalement associØe en

stringers avec la pyrite et des veinules de QZ-PG-BO parallŁles la schistositØ principale

LarØnite contient jsuqua 10% de sØricite dissØminØe et jusquà 25% damphibole trØmolite

On observe egalement 10% de biotite rougeâtre foxy biotite

La minØralisation est egalement observØe dans les conglornØrats et correspond 1%

arsØnopyrite dissØminØe dans la schistositØ principale On lobserve Øgalement en traces 4%
avec Ia pyrite en association des amas felsiques veines de QZ-FP dØformØes

Lensemble est peu dØformØ On peut dailleurs observer des reliques de litage primaire et des

structures entrecroisØes photo Le pendage des strates est faible 35 vers le SE
Lobservation de litage entrecroisØ indique une polaritØ vers le sud-est

Le rainurage effectuØ en 2011 donnØ 248 g/t Au sur 60 En raison de la topographie en

esealier et le faible pendage on Øvalue lØpaisseur rØelle de la zone minØralisØe Dans ces

conditions seul un forage pourra nous renseigner sur lØpaisseur rØelle de la zone

TranchØe NC2O1OTR-003 Figure 13

La tranchØe expose dans sa moitiØ sud dØcapØe en 2010 un conglomØrat minØralisØ et son

contact supØrieur avec une unite fortement mØtasomatisØe riche en biotite rougeâtre albite et un

mineral verdâtre quon soupconne Øtre une amphibole Le protolithe est difficilement

identifiable Quoique cette unite soit generalement de faible Øpaisseur 2m sa texture

caractØristique whisps en fait cependant un horizon marqueur facile suivre

La zone minØralisØe est encore constituØe essentiellement darsØnopyrite avec des quantitØs

mineures de pyrite et pyrrhotite lintØrieur de conglomerats polygØniques et arØnite Elle se

prØsente en fines aiguilles dans la foliation tant dans la matrice que les fragments mais egalement

en amas grossiers dans les Øpontes de veines de quartz decimetriques On observe une forte

alteration en silice en veine ou pervasive ainsi quune forte alteration potassique pervasive mise

en evidence par des concentrations ØlevØes en biotite rougeâtre foxy biotite On observe des

quantitØs moindres de sØricite Lextension vers le NO expose le conglomerat sur environ

metres de plus LunitØ compte jusquà 10% biotite rouge foxy biotite et 10% hornblende On

observe jusqua 1% arsØnopyrite dissØminØe ou en Øponte dans des veines de QZ

Lechantillonnage additionnel de 2011 na pas donnØ de rØsultats probants mais denote le

caractŁre anomal en or du conglomerat et du wacke sous-jacent avec des intersections fortement

anomales en or 016 g/t Au sur 4m et 038 g/t Au sur 4m La meilleure valeur en rainure

demeure lintersection de 117 g/t Au sur obtenue en 2010 Encore ici en raison du faible

pendage des strates et des affleurements en escalier lØpaisseur rØelle de la zone est

probablement infØrieure Un forage sera le seul moyen dØvaluer correctement lØpaisseur

rØelle

TranchØe NC2O1 1TR-012 Figure 16
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La tranchØe NC2O11TR-012 vise une anomalie PP moyenne situØe environ 130 au NE de la

tranchØe NC2O 0-TR-003 Les travaux 2010 avaient Øgalement donnØes plusieurs valeurs

aurifŁres affleurements et blocs sub en place avec des valeursjusquà 888 Au Roy 2011

Lanomalie Øtant situØe prŁs dun flanc trŁs escarpØ ii na pas ØtØ possible daller trŁs loin vers le

NO La principale lithologie rencontrØe est un basalte fortement altØrØ en biotite et riche en

grenat jusquà 40% de porphyroblastes jthoto Ii contient des injections feldspaths

carbonates-diopside-grenat et des veines de quartz On observe peu de minØralisation et on

nexplique pas la source de lanomalie PP Cependant en raison du faible pendage des strates ii

nest pas impossible que lanomalie PP soit situØe un plus en profondeur et ne puisse Œtre mis au

jour avec la pelle Nous supposons donc que lanomalie PP na pas ØtØ intersectØe ni lhorizon

dont provient les Øchantillons anomaux de 2010

La meilleure valeur fait Øtat de 092 g/t Au sur dans une zone fortement mØtasomatisØe

MiS 10% chlorite biotite et injections de quartz-grenat-chlorite contenant de 2% P0 et des

traces de PY-CP parallŁles la schistositØ principale

TranchØe NC2O1 1TR-013 Figure 17

Cette derniŁre visait une forte anomalie PP situØe 70 Iouest de la tranchØe NC2O1O-TR-

001 et quon suspectait dŒtre associØe la zone minØralisØePortageur

Sur le terrain on sapercoit que lanomalie est situØe en bas du flanc contenant la zone Portageur

et indique quelle se situe donc stratigraphiquement sous La zone minØralisØe Elle correspond

ce qui semble Œtre une horizon de formation de fer silicatØe grunØrite quartz et contenant

jusquà sulfures pyrrhotite-pyrite en veines et ruban La formation de fer est encaissØe

dans une unite de wacke qui devient locaLement un schiste biotitesØricite Ce dernier peut

contenir jusquà 5% de porphyroblastes de grenat La meilleure valeur fait Øtait de 039 g/t Au

sur et correspond un wacke contenant jusquà 10 de biotite rouge foxy-biotite et non

minØralisØ

La schistositØ principale est orientØe NE avec un pendage de 30 350 Une IinØation minØrale

orientØe N080 est Øgalement observØe

TranchØe NC2O 11 TR-0 14 Figure 18

La tranchØe vise une faible anomalie PP de 80 de large environ 160m Louest de La tranchØe

NC2O OTR-00

La gØologie rencontrØe est un sediment
clastique arØnite wacke traces de grenat et Øpidote

contenant 1% de bandes centimØtriques sØricite-chlorite .Ces sediments contiennent de traces

1% pyrite dissØminØe et en stringer millimetrique ou associØe des veines dØpidotes ou bandes

altØrØes Encore ici en raison du faible pendage il se pourrait que le decapage nait pas

intersectØ la source de lanomalie PP Aucune valeur aurifŒre na ØtØ obtenue
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TranchØe NC2O1 1TR-015 Figure 19

La cible est une anomalie PP moyenne de 25 de largeur en bordure dun haut magnØtique et

225 au sud-est de lindice Portageur

LunitØ dominante est un basalte plus ou moms altØrØ 10% chlorite et 15% grenat Ii est injectØ

de nombreuses veines de quartz millimØtrique et de veine feldspaths carbonates grenat

diopside On observe Øgalement des wackes faiblement minØralisØs en PY au contact avec un

horizon mØtrique de formation de fer ou zone daltØration mØtasomatique trØmolite

anthophylite-grunerite-sericite et contenant jusquà 15% sulfures yrrhotine pyrite et

arsØnopyrite qui semblent Œtre associØs des horizons ou veines de quartz dØmembrØes

LextrØmitØ NO de la tranchØe est trØs fracturØe et semble affectØe par une faille fragile de

direction N330

Une premiere valeur de 115 g/t Au sur ØtØ obtenu dans un basalte contenant une injection

chiorite-grenat et 3% arsØnopyrite Cette demiŁre est faible pendage et na quune Øpaisseur

rØelle denviron 20 cm La deuxiŁme valeur ØtØ obtenue dans les wackes au contact avec la

formation de fer silicatØe On observe une veine de quartz dØmembrØe 15% pyrrhotite-2%

pyrite et 3% arsØnopyrite Les analyses font Øtat de 148 g/t Au sur En raison de la

topographie lechantillonnage sest fait parallŁlement au mØme horizon et pourrait bien

correspondre encore ici une zone minØralisØe de faible puissance dØcimetrique

TranchØe NC2O1 1TR-016 Figure 20

La tranchØe vise une anomalie PP 370 au SO de lindice Portageur situØe dans un bas

magnØtique

Deux lithologies sont prØsentes Dans la portion sud-est des basaltes amphibolites 10%

actinote et traces de feldspath-K-carbonates-grenat et injections de quartz-tourmaline sont

presents Lautre lithologie prØsente est un paragneiss wacke trace de grenat-feldspath-K

contenant jusquà 20% chlorite et 10% sØricite LunitØ est injectØe de nombreuses veines

millimØtriques de plagioclase-chloritequartz pouvant donner un aspect brechique Elle contient

5% de yeux de plagioclase souvent altØrØ qui pourrait suggØrer une volcanique felsique altØrØe

On observe jusquà 4% pyrite dissØminØe ou en stringers millimetriques Aucune valeur na ØtØ

obtenue analyse

TranchØe NC2O1 1TR-017 Figure 21

La tranchØe NC2O11-TR-017 vise une anomalie PP 600 au NE de lindice Portageur Un
affleurement rouillØ de 2010 et conducteur au tapis de pro specteur ØtØ dØcapØ la pelle pour

tenter de recouper laxe PP-36

La gØologie de la tranchØe est dominØe par une unite andesitique avec alteration potassique

jusquà 20% BO contenant des traces de pyrite et pyrrhotite en stringer et des traces
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darsØnopyrite dissØminØe en baguette Une unite fragmentaire denviron interprØtØe comme

un conglomerat polygenique qui pourrait Øgalement localement Øtre une unite volcanique

tuffacØe est observØe LunitØ contient de 1-5% pyrrhotite en stringers et dissØminØs dans Ta

foliation Une intense alteration potassique et en chlorite est observØe prŁs du contact nord avec

landØsite Aucune valeur dintØrŒtna ØtØ obtenue lanalyse

La schistositØ principale est principalenient NE et faible pendage moms de 40 Une linØation

dØtirement orientØe N60 est egalement observØe

TranchØe NC2O 11 TR-O 18 Figure 22

La tranchØe visait une faible anomalie PP dans un secteur peu affleurant sur Ta ligne 32E

La geologie principale est un basalte chioritisØ biotite La faible anomalie PP pourrait

sexpliquer par Ia presence de sulfure associØ des veines chioriteuses rouillØes faiblement

minØralisØesen pyrrhotite Une pegmatite injectØe faible pendage est observØe sur la tranchØe

Cinq Øchantillons choisis grab ont ØtØ prØlevØs et nont retournØ aucune valeur dintØrŒt

TranchØe NC2O1 1TR-019 Figure 23

La tranchØe vise une anomalie pp associØ un haut magnØtique plus au sud sur Ta ligne 32E

La tranchØe expose un basalte injectØ de multiples veinules Øpidote grenat plagioclase

quartzcalcite On observe localement des injections decimØtriques rouillØes calcite

plagioclase -quartz-grenat 5% pyrite Ces injections faible pendage peuvent expliquer une

faible anomalie PP On observe egalement 3% pyrrhotite avec des amas damphiboles-chlorite

On ne rapporte aucune valeur anomale

La schistositØ principale est orientØ N070 avec de faible pendage mais se redresse N330 sur le

sud de laffleurement

TranchØe NC2O1 1TR-020 Figure 24

La tranchØe vise une forte anomalie PP trŁs large 125m et associØe un haut magnØtique Elle

se situe sur Ta L32E dans un secteur non affleurant

La tranchØe expose des orthogneiss basaltes et andØsites montrant des alterations complexes

On observe jusquâ 12% biotite rosØe foxy-biotite dissØminØe ou en veines On observe

Øgalement des veines quartz-feldspaths carbonates-diopside amphiboles-grenat feldspaths

quartz-tourmaline feldspaths-amphibole-chlorite-grenat-tourmaline etc Tout le long de Ia

tranchØe on observe des traces 5% pyrrhotite traces 2% pyrite et traces de chalcopyrite

dissØminØs en amas irreguliers ou en veinules lextrØmitØ sud de la tranchØe on observe un
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chert sulfurØ riche en sulfure jusquà 45% pyrrhotite avec des traces de pyrite On ne rapporte

aucune valeur anomale

TranchØe NC2O1 1TR-021 Figure 25

La tranchØe vise une petite anomalie PP de faible dimension dans un secteur peu affleurant Le

dØcapage expose des wackes riches en biotite jusquà 50% contenantjusquà 10% amphibole

La roche est faiblement chloritisØe carbonatisØe et localement sØricitisØe On observe des traces

de
pyrrhotite et pyrite finement dissØminØe en amas irrØgulier

TranchØe NC2O1 1TR-022 Figure 26

La tranchØe vise une anomalie PP moyenne trŁs Øtendue 11 Om dans un secteur peu affleurant

Le decapage expose un basalte avec alteration potassique jusquà 20% biotite et chlorite On

observe jusqu 5% grenat et 2% carbonates Des traces de sulfures pyrrhotite et pyrite sont

presents tout au long de lunitØ Ils se prØsentent en fin amas dissØminØs dans la schistositØ

La meilleure valeur fait Øtat de 034 g/t Au sur 09 Elle correspond un basalte chioritisØ et

carbonatisØ avec 20% biotite LaltØration en carbonate est pervasive et la calcite se prØsente

dissØminØe dans la matrice On observe Øgalement des traces de pyrrhotite et pyrite en fin amas

irreguliers

TranchØe NC2O1 1TR-023 Figure 27

La tranchØe vise une anomalie faible dune largeur denviron 60 dans un secteur peu

affleurant

La lithologie rencontrØe est un basalte fortement altØrØ potassiquement jusquà 45% biotite

carbonatisØ et chloritisØ On observe de 2% pyrrhotite-pyrite dissØminØes ou en stringers dans

la schistositØ principale Aucune valeur significative na ØtØ obtenue lanalyse

TranchØe NC2O1 1TR-024 Figure 28

Cette tranchØe vise une anomalie PP associØe un haut magnØtique

La geologic est dominØe par un wacke faiblement chioritisØ et injectØ de nombreuse veines

plagioclase-biotite-grenat-chlorite-Øpidote et quartz-chlorite-pyrite On observe localement des

zones plus fortement altØrØes biotite-chlorite et contenant jusquà 20% sØricite On observe

Øgalement un niveau decimetrique de conglomerat monogØnique Le wacke et le conglomØrat

contiennent jusquà 3% de pyrite-pyrrhotite dissØminØe dans la schistositØ principale et des traces

darsØnopyrite Aucune valeur significative na ØtØ obtenue lanalyse
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La schistositØ principale est N075 et subverticale La tranchØe est egalement affectØe par une

faille fragile orientØ N335

TranchØe NC2O1 1TR-025 Figure 29

Cette tranchØe vise la continuitØ de lanomalie PP de la tranchØe NC2O1 1TR-024 au nord dune

depression marØcageuse

Ici La geologie correspond une unite andØsitique montrant une alteration chloriteuse et

carbonatisØe Elle montre egalement des zones daltØration M15 caractØrisØes par une

alternance de ruban quartz et de ruban amphibole-plagioclase-grenat-carbonate-chiorite Le

tout contient de traces 3% pyrite dissØminØs ou en stringers dans la schistositØ principale

Aucune valeur significative na ØtØ obtenue lanalyse La schistositØ principale est orientØe

N070 avec un fort pendage 70 sub vertical

TranchØe NC2O1 1TR-033 Figure 37

La tranchØe se situe environ 30 au sud-ouest de La tranchØe NC2O1O-TR-0Ol Elle vise

Øvaluer La zone Portageur latØralement Un ØchantiLlon choisi de 2010 avait donnØ 269 g/t Au La

moitiØ nord-est se situe sur une anomalie PP faibLe forte localement

La tranchØe expose lassemblage sØdimentaire hôte de lindice Portageur soit des unites darØnite

conglomØrat bordØes par des wackes Deux zones minØralisØes en arsØnopyrite similaires

La tranchØe NC2O1O-TR-001 ont donnØ des vaLeurs de 132 g/t Au sur et 069 g/t Au sur

La schistositØ principale ici semble Øtre SO est essentiellement N015 avec un faible pendage

entre 15 et 40 Une forte linØation minØrale N070 et plongØe 30 est Øgalement observØe Au
sud de la tranchØe on observe un changement dorientation de la schistositØ principale N070

TranchØe NC2O1 1TR-034 Figure 38

La tranchØe se situe environ 50m au sud-ouest de la tranchØe NC2O11-TR-033 ELLe vise

essentiellement prØciser limage structurale de ce secteur oil plusieurs affLeurements montraient

des directions de schistositØ principale trŁs variables On suspectait un plissement ce qui pourrait

expliquer labsence des Lithologies favorables au sud-ouest TranchØes NC2O12TR-015 et

NC2O1 1TR-042 Maiheureusement la presence dØpais morts-terrain limitØ lexcavation

La principale unite rencontrØe est une unite sØdimentaire clastique yeux de quartz arØnite

wacke On observe Øgalement des basaltes au nord-est faiblement minØralisØs en pyrite et

pyrrhotite Des sediments biotisØs et chLoritisØs faiblement minØraLisØs en pyrite et pyrrhotite

sont Øgalement observes au sud-est de Ia tranchØe Ces deux zones ØchantillonnØes en rainure

nont donnØ aucune valeur en or On observe Øgalement une pegmatite sur le decapage ce qui est

extrŒmementrare sur la grille
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Structuralement on observe une schistositØ principale de direction trŁs variable Ni 15 N350
mais toujours trŁs fort pendage Les lithologies semblent Œtre affectØes par un ph Cependant

les donnØes fragmentaires ne permettent pas de caractØriser ce dernier

TranchØe NC2O1 1TR-035 Figure 39

La tranchØe NC-2011-TR-035 montre la zone minØralisØe Portageur Est Deux Øchantillons

prØlevØs lors de ha prospection avaient donnØ des valeurs de 49 et 24 g/t Au lanalyse dans ce

qui avait tout dabord ØtØ appelØ une formation de fer

En fait elle est une zone fortement altØrØe au contact entre lunitØ basaltique au sud et les arØnites

et wackes au nord Cette derniŁre se situe au contact basalte et sediments arØnite-wacke La

minØralisation est sise dans une arØnite forte alteration potassique et siliceuse sØricite et

chlorite et riche en grenat Elle contient 5-10% pyrrhotite et 2% arsØnopyrite 5% localement et

se prØsente dissØminØe dans la foliation en arnas irrØguliers Les valeurs en rainures ont donnØ

122 g/t Au sur 80 dont 344 g/t Au sur 20 Seul un forage pourra Øvaluer lØpaisseur rØelle

de ha zone minØrahisØe puisque nous sommes encore ici dans un environnement faible pendage

de strates La zone est ouverte vers le nord

TranchØe NC2O1 1TR-037 Figure 41

Les tranchØes NC2O1 1TR-036 TR-037 et TR-038 visaient identifier le potentiel du secteur ou

on avait obtenu plusieurs valeurs en Øchantillons choisis jusquà 888 g/t lors de ha campagne

2010 Ce secteur se situe dans lextension de Portageur et peine 70 au sud-est de la tranchØe

NC2O1 1TR-035 qui donnØ les meilleures valeurs de la campagne 2011 Toutefois les indices

Øtant situØs sur le bord dun escarpement inaccessible ha pelle linvestigation vers le nord ØtØ

himitØe On na pas obtenu de lecture de PP dans ce secteur en raison de ha forte topographie

La tranchØe NC2O1 i-TR-036 expose des unites arØnitiques similaires celles de lindice

Portageur Un Øchantillon choisi arØnite wacke minØralisØ en fine baguette arsØnopyrite

identique la zone Portageur avait donnØ jusquà 18 g/t Au plus tot en saison En rainure on

obtient 073 g/t Au sur 10

La schistositØ principale est orientØe NE avec un pendage moyen vers le sud-est 40-45 Une

hinØation minØrale est orientØe N080 faible plongØe 25 Une faihle fragile de direction N150

affecte la partie sud de la tranchØe

TranchØe NC2O1 1TR-036 Figure 40

La tranchØe NC2O11TR-036 se situe proximitØ de la tranchØe NC2O11TR-037 environ 20

au sud-ouest La hithologie dominante est une zone daltØration riche en trØmolite et biotite

andØsite altØrØeen contact avec une bande de basalte au sud et des wacke au nord LextrØmitØ
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sud prØsente un wacke fortement minØralisØ jusquà 8% AS La zone donnØ une valeur

anomale de 025 g/t Au sur 05 et est ouverte vers le sud

La schistositØ principale est orientØe NE avec un pendage 40 Une forte linØation minØrale

avec plongØe 350 est observØe Une faille de direction NS faible pendage 37 est observØe

dans La partie est du dØcapage

TranchØe NC2O1 1TR-038 Figure 42

La tranchØe NC2011TR-038 se situe 25m au nord-est de La tranchØe NC2011-TR-036

La lithologie dominante est un sediment arØnite-wacke chiorite-biotite et hornblende est

injectØ de veines millimetriques de quartz On observe une dissemination de 1% arsØnopyrite et

2% pyrrhotite qui semble associØe ces veines Les valeurs en rainures font Øtat de 045 g/t Au
sur La zone est ouverte vers le nord Le contact avec lunitØ basaltique est observe dans la

moitiØ sud de la tranchØe

La schistositØ est principalement NE avec un pendage moyen vers lest 40-60 Encore ici une

linØation minØrale est bien visible et est orientØeN075 avec une plongee de 50

TranchØe NC2O1 1TR-039 Figure 43

La tranchØe NC2O11TR-039 se situe 70 au nord-est de Ia tranchØe NC2O11-TR-035 Le peu
de mort terrain permis dexposer le contact avec le basalte et de poursuivre vers le nord puisque

la topographie sadoucit dans le secteur Elle permis dexposer le wacke et larØnite au nord et

dexposer un contact avec une unite andØsitique au NE rarement observØe en raison du mort

terrain abondant dans cette region

PrŁs de lextrØmitØ sud dans les basaltes on mis au jour un horizon conducteur altØrØ riche en

grenat chlorite et silice et 20% en pyrrhotite Aucune valeur aurifŁre est associØe Ii est

possiblement la cause de lanomalie PP observØe sur Ia ligne 33E En se dirigeant vers le NO
prŁs du contact avec les unites sØdimentaires sur environ 20 on observe une alternance de

zones mØtriques altØrØes en biotite chlorite et silice faiblement minØralisØes en pyrrhotite et

arsØnopyrite et de wacke sur environ 20 Une de ces zones biotite-chiorite et hornblende

faiblement minØralisØe en AS et P0 donnØ une valeur de 147 g/t Au sur 20

La schistositØ est gØneralement NE avec un pendage moyen vers le SE 40-55 Une linØation

minØrale orientØe N080 est Øgalement observØe

TranchØe NC2O 11 TR-040 Figure 44
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La tranchØe NC2O11TR-040 se situe sur le ligne 34E environ 200 dans lextension NE de

lindice Portageur Est Elle visait tester un axe PP partiellement testØ par les tranchØes

NC2O1 1TR-017 et TR-039

La tranchØe expose principalement une unite basaltique en contact avec des laves intermØdiaires

au NE Au contact entre les deux on observe ce qui semble Œtre une formation de fer forte

alteration pØnØtrative en silice et contenant jusquà 15% pyrrhotite 5% pyrite et des traces de

chalcopyrite Aucune valeur na ØtØ obtenue

Sur Ia tranchØe la schistositØ principale soriente principalement E-W avec un pendage variable

de3Oâ7O

TranchØe NC2O1 1TR-041 Figure 45

La tranchØe visait une faible anomalie PP et de faible dimension sur la ligne 27E 40 au sud

de la tranchØe NC2O1 1TR-033

La tranchØe expose une unite de basalte amphibolite biotite-grenat et chlorite On observe

jusquà 1% pyrrhotite et des traces darsØnopyrite et de chalcopyrite Aucune valeur na ØtØ

obtenue

La schistositØ principale est de direction N330 avec pendage variant de 30 40 vers lest Une

forte linØation minØrale orientØe EW est Øgalement observØe

TranchØe NC2O1 1TR-042 Figure 46

La tranchØe visait une anomalie PP sur la ligne 26 dans lextension SE de lindice Portageur

Le dØcapage expose une basalte plus ou moms altØrØ en chlorite et injectØ de veines de quartz

millimetriques On relevØ des traces de pyrrhotite en amas irregulier et dissØminØe Cependant

aucune valeur dintØrŒtnest ressorti lanalyse

La schistositØ principale est orientØe N060 et prØsente des pendages variant de 30 650

12.2.2 Secteur Petit Pas

Lindice Petitpas est situØ dans la portion NO de la grille Il se situe lintØrieurdun corridor

dintense alteration et deformation quon suit en surface sur plus de 425 de longueur

LØpaisseur quon suppose plusieurs dizaines de metres est difficile Øvaluer puis que ce

corridor est situØ le long dun flanc trŁs escarpØ Seul des forages pourront nous indiquer la

puissance rØelle de ce dernier

TranchØe NC2O1OTR-006 Figure 14
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La tranchØe NC2010-TR-006 avec les tranchØes NC2010-TR- 007 et 009 exposent la

minØralisation associØe lindice Portageur Elle ØtØ agrandie en 2011 vers le sud-ouest Elle se

situe le long dun flanc rocheux

La tranchØe expose une partie du corridor de deformation et daltØration dans lequel se trouve la

minØralisation Les unites observØes sont fortement rubanØes et dØformØes La gØologie est un

assemblage complexe damphibolite basalte dunitØ felsique quon suppose Øtre des tufs

quartz-biotite-silhimanite et amphibole alors que lextrØmitØ sud-ouest est dominØe par des unites

andØsitiques Les unites intermØdiaires mafiques sont gØnØralement trŁs altØrØes ce qui rend

lidentification difficile du protolithe Elles contiennent des quantitØs variable de grenat

biotitechlorite On observe egalement des injections wisp ou ruban amphibole-grenat

chlorite-quartz Une alteration en sØricite et une silicification sont localement observØes

Les valeurs aurifŁres sont associØes des bandes dØcimetriques trŁs rouillØes et riches en

porphyroblastes de grenat 15 40% et en quartz @hoto et On oberve des bandes silicifiØes

accompagnØes de veines de quartz affectant des bandes sombres mafiques La minØralisation

sulfurØe compte pour moms de 10% et se compose de pyrrhotite et pyrite avec des quantitØs

moindres de chalcopyrite et traces darsØnopyrite Les valeurs obtenues dans ces zones font Øtat

de 117 g/t Au sur 10 et 232 g/t Au sur 30 Roy 2011 Les Øchantillons choisis donnent

jusquà 104g/t Au Savard 2009

Les unites montrent une schistositØ orientØe NE avec un pendage faire moyen Une trŁs forte

linØation minØrale orientØe N060 et faible plongØe 20 est omniprØsente sur toute la tranchØe

TranchØe NC2O OTR-007 Figure 15

Cette tranchØe manuelle de 2010 avait rapportØ la meilleure valeur en rainure avec 5287 g/t Au
sur 20 Roy 2011 Elle provenait dune veine de quartz dØcimØtrique contenant des grains

dor visible On agrandi la tranchØe en 2011

La gØologie est constituØe dune alternance de zone trŁs altØrØe MiS et dandØsite altØrØe Les

zones altØrØes sont composØes dune alternance de bandes centimØtriques decimØtriques

composition rosØe quartz-feldspaths-biotite rosØe foxy-biotite et de bandes calco-silicatØes

grenat-chiorite-carbonate et amphibole Les horizons andesitiques contiennent jusquà 1% de ces

mŒmebandes Elles sont recoupØes par des veinules tardives de carbonates Outre la veine de

quartz or visible une seule autre valeur aurifŁre ØtØ obtenue Un horizon fortement altØrØ

constituØ de bandes amphibole-grenat-biotite-chiorite et de bandes silicifiØes donnØ 12 g/t Au
sur 20 II contientjusqua 2% sulfures pyrrhotite-pyrite

La veine de quartz aurifŁre mise aujour en 2010 semble peu extensive et disparait vers le NE
La schistositØ principale est plus ou moms dØveloppØe et est orientØe NE avec un pendage moyen

50 Une forte linØation minØrale N065 et faible plongØe est prØsente
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TranchØe NC2O1 1TR-026 Figure 30

La tranchØe se situe 50 au nord de Ia NC2010-TR-007 Elle vise verifier la continuitØ de la

zone minØralisØeet verifier la puissance du couloir daltØration vers le sud-est

La tranchØe dØbute au sommet de La falaise et se poursuit sur 75 Elle dØmontre la complexitØ

gØologique du corridor daltØration LextrØmitØ NE est dominØe par des zones trŁs altØrØes

M15 et des zones andesitiques trŁs semblables aux tranchØes 007 et 006 Les zones altØrØes sont

composØes essentiellement dune alternance de bandes centimØtriques decimØtriques

composition rosØe quartz-feldspaths-biotite rosØe foxy-biotite et de bandes calco-silicatØes

grenat-chiorite-carbonate et amphibole çhotos et Par la suite on intersecte une unite

felsique tuffacØe 20 fragments silicifiØe et contenantjusquà 15% biotite rosØe Vers le sud

est on tombe dans des unites basaltiques plus homogŁnes montrant une alteration pØnØtrative en

carbonates jusquà 20% On observe Øgalement des injections carbonates-diopside-grenant

10% et quartz-biotite rosØe 5%

La schistositØ principale est plus ou moms dØveloppØe et est orientØe NE avec un pendage faible

moyen 0-45 Une forte linØation minØrale N065 et faible plongee est prØsente

TranchØe NC2O1 1TR-027 Figure 31

La tranchØe vise lextension au SO de la zone minØralisØerencontrØe sur la tranchØe NC2O1OTR-

006 117 g/t Au sur 10 et 232 g/t Au sur 30 voir Roy 2011 et NC2O1OTR-007 213 g/t

Au sur 30 Une anomalie PP de 50 de large est associØe et se situe en bordure dun haut

magnØtique

La tranchØe expose une zone dintense alteration dont le protolithe pourrait Œtre une volcanique

intermØdiaire La lithologie typique montre un rubanement centimØtrique Elle se compose de

rubans quartzofeldspathiques contenant possiblement de la biotite rouge ce qui laisse une

couleur rosØe au ruban silicate et de rubans amphiboles-chlorite-grenat Le tout est fortement

dØformØ Outre en ruban laltØration se prØsente en nuage ou veines dØformØes et boudinØes

dans Ia schistositØ principale On observe egalement quelques zones fortement injectØes de

veines de quartz PrŁs de lextrØmitØ sud de la tranchØe on observe un horizon mØtrique trŁs

rouillØ fortement chloritisØ et dont la calcite ØtØ lessivØe Ii contient 5% pyrite et des traces

darsØnopyrite Aucune valeur na ØtØ obtenue lanalyse

Comme cest souvent le cas dans ce secteur la schistositØ principale orientØe NE est discrete

comparativement une intense linØation minØrale orientØe N080 et faible plongØe 18

TranchØe NC2O1 1TR-028 Figure 32

La tranchØe se situe 200 au SO de lindice Petitpas Elle est associØe une anomalie PP

localisØe sur un haut magnØtique Deux Øchantillons choisis avaient rapportØ des valeurs de 321

g/t Au Savard 2010 et 323 g/t Au Øch 233759 present rapport
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La geologie de la tranchØe est constituØe de basaltes et andØsites altØrØs entrecoupØs de zone

dintense alteration mØtasomatique M15 Les basaltes situØs au nord contiennent prØsentent des

rubans de silicates rosØs biotite rougeatre.Ils contiennent jusquà 25% de quartz en injection

associØes avec des feldspaths et calcites et faiblement minØralisØsen pyrrhotite 2%pyrite 1%
et traces de chalcopyrite Ces basaltes ont donnØ une intersection de 204 g/t Au sur Les

basaltes contiennent 2% de veines millimØtriques rouillØes contenant 4% pyrrhotite et traces

arsØnopyrite Au sud la gØologie est dominØe par des andØsites Entre les deux on voit une zone

dintense alteration La zone est composØe de quartz-feldspaths-amphibole et est particuliŁrement

riche en grenat 20-35% localement grenatite dØcimØtrique 80% Une des bandes dailleurs

donnØ une valeur de 436 g/t Au sur metre Une zone 2% pyrrhotite Øgalement donnØ une

valeur de 114 glt Au sur 10 lextrØmitØ sud landØsite est encore altØrØe La quantitØ de

grenat diminue 10%les amphiboles sont partiellement chloritisØes On observe jusquà 20%
de calcite dissØminØe Des traces de pyrite et pyrrhotite sont Øgalement observØes

Encore ici les pendages de La schistositØ principale sont assez faibles 30 50 Une trŁs forte

linØation est dØveloppØ N070 et est prØsente tout le long de la tranchØe

TranchØe NC2O1 1TR-029 Figure 33

La tranchØe se situe 300 au SO de lindice Petitpas Il vise lextension du corridor

daltØration et vise tester une anomalie PP situØe sur un haut magnØtique

Tout comme les tranchØes NC2O1 1TR- 27 et 28 la gØologie est dominØe par des

andØsites/basaltes plus ou moms altØrØs On observe peu ou pas de grenat et laLtØration

potassique biotite est faible On observe 10% de veines dØformØes et boudinØes quartzo

feldspathiques calcite Une zone mØtrique plus fortement altØrØe 50% injections quartzo

feldspathiques et 30% quartz donnØ une valeur de 071 g/t Au sur 10

La schistositØ principale plus ou moms bien dØveloppØe soriente N60 avec un pendage faible

moyen Une trŁs forte linØation minØrale orientØe N090 est prØsente avec une plongee de 30
Une faille fragile mouvement dextre et de direction N350 est observe sur la tranchØe

TranchØe NC2O1 1TR-030 Figure 34

La tranchØe se situe 400 au SO de lindice Petitpas Elle vise une anomalie PP dans

lextension du corridor daltØration Les roches et alterations typiques fortement rubanØes et

observØes dans les tranchØes NC2O1OTR-006 007 et NC2O11TR-026 29 sont ici totalement

absentes

Toute la portion NO de la tranchØe est affectØe par une faille fragile La gØologie correspond

une alternance de sediments clastiques wacke-arØnite dandØsites et basaltes Deux zones

minØralisØes sont observØes Elles correspondent des injections decimØtriques quartz

pyrrhotite massive avec des quantitØs moindres de pyrite et arsØnopyrite Ces injections

prØsentent des textures brØchiques oü les sulfures sont matriciels et oü baignent des fragments de
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quartz ou quartzo-feldspathiques photos Dans la portion sud-est on observe une unite

granoblastique sediments trŁs felsique quartz-feldspaths trŁs magnØtique 20% magnØtite

La meilleure valeur est associØe une injection brØchique sulfures massifs et quartz et donnØ

035 g/t Au sur 25

La schistositØ principale est orientØe N080 avec un pendage moyen 550 de mŒrne que la

linØation minØrale

TranchØe NC2O1 1TR-031 Figure 35

La tranchØe se situe environ 500 au sud-ouest de lindice Petitpas Elle vise une anomalie PP

situØe dans une chamiŁre de ph regional interprØtØ selon le levØ magnetique La gØologie est

dominØe par un basalte amphibolitisØ et injectØ de nombreuses veinules de calcite et

calcitefeldspaths tardives donnant localement un aspect brechique photo On observe des

dissØminations de pyrite et des stringers de pyrrhotite sur quelques metres Aucune valeur

aurifŁre na ØtØ obtenue lanalyse

TranchØe NC2O1 1TR-032 Figure 36

La tranchØe NC2O 1TR-032 est un affleurement naturel exposant le corridor daltØration prŁs de

son contact NO avec les sediments arØnitiques

Tout comme La tranchØe NC2O 11 -TR-027 situØe proximitØ on observe une zone intense

alteration dont le protolithe pourrait Œtre une volcanique intermØdiaire La lithologie typique

montre un rubanement centimØtrique Elle se compose de rubans quartzofedlspathiques rosØs

contenant possiblement de La biotite rouge ce qui laisse une couleur rosØe aux rubans siLicates et

de rubans amphibole s-chlorite-grenat Le tout est fortement dØformØet alteration se prØsente

en ruban nuage ou veines dØformØes et boudinØes dans la schistositØ principale On observe

localement des niveaux decimetrique de grenatite Des dissØminations et des stringers sont

observes dans les premiers metres au nord-ouest Au sud on observe des basaltes fortement

chioritisØs au contact dun dyke dultramafique Aucune valeur aurifŁre na ØtØ obtenue

lanalyse

La schistositØ principale soriente N080

TranchØe NC2O1 1TR-044 Figure 48

La tranchØe vise une anomalie PP qui semble Œtre situØedans une charniŁre de ph regional selon

le LevØ magnØtique Sur he flanc nord de ce phi se trouve le corridor daltØration contenant Lindice

Petitpas

La gØologie est similaire cehle rencontrØe sur la tranchØe NN2O 11 -TR-03 situØe proximitØ

Ehle consiste en des basaltes contenant une forte alteration en carbonates en veine et pervasive
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On observe Øgalement une alteration plus locale en chlorite Des traces de pyrhhotite et pyrite

sont observØes Aucune valeur significative na ØtØ obtenue lanalyse

Sur la tranchØe la foliation principale est de direction N360 avec un pendage variable entre 20 et

70 Encore ici le pendage des strates est relativement faible entre 22 et 35 vers le sud-est On

observe Øgalement une zone faillØe N-S avec un mouvement apparent vertical normal

TranchØe NC2O1 1TR-051 Figure 55

La tranchØe visait une anomalie PP situØe en bas de la falaise ou affleure naturellement une partie

du corridor daltØration associØe lindice Petitpas

La zone que nous avons Pu dØcaper Ia pelle montre le dyke de pØridotite fortement

serpentinisØ On observe des traces de pyrrhotite et pyrite Lanomalie demeure toujours

inexpliquee

12.2.3 Secteur Regional

TranchØe NC2O1 1TR-043 Figure 47

La tranchØe vise une anomalie PP moyenne denviron 25 de large et associØe un axe

denviron 500 de longueur Le cceur de lanomalie na pas pu Œtre excavØ en raison de

lØpaisseur trop importante de mort-terrain

La tranchØe expose un assemblage volcano-sØdimentaire dominØ par une amphibolite basalte

chloritisØe biotisØe localement et injectØe de 5% de veines de quartz Des traces de pyrite et

pyrrhotite dissØminØe sont observØes Les autres lithologies sont une andØsite altØrØe en biotite

chlorite et carbonates des arØnites contenant jusqua 10% de hornblende chloritisØe localement

altØrØes en silice et carbonate et contenant des dissØminations de pyrrhotite

La schistositØ principale est moyennement dØveloppØe et soriente N075 avec un pendage moyen

vers le sud-est Une linØation minØrale orientØe franc Est plonger 40 est observØe sur Ia

tranchØe

TranchØe NC2O1 1TR-045 Figure 49

La tranchØe vise une anomalie PP moyenne en bordure dun haut magnØtique

La tranchØe expose une andØsite fortement altØrØe MiS Elle est fortement biotisØe et

chloritisØe avec des alterations plus faibles en silice et carbonate Des traces de pyrrhotite et

chalcopyrite sont observØes Une veine de quartz 3% pyrite-pyrrhotite et traces de chalcopyrite

est Øgalement observØe Aucune valeur significative na ØtØ obtenue lanalyse
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La schistositØ principale soriente genØralement N300 avec un faible pendage 15 Une forte

linØation N70 est observØe Une seconde schistositØ fort pendage 70 affecte la partie Ouest

de la tranchØe et semble associØe une faille N3 10

TranchØe NC2O 11 TR-046 Figure 50

La tranchØe vise une anomalie PP trŁs Øtendue et situØe sur un haut magnØtique LØpaisseur de

mort-terrain et les pluies abondantes ont rendu difficile les excavations dans le secteur crØant une

boue qui Øcoule instantanØment dans la tranchºe

Lanomalie est probablement causØe par un horizon dexhalite Si quartz-plagioclase

trØmolite-magnØtite et biotite et contenant 2% de pyrrhotite et traces arsØnopyrite en stringers ou

dissØminØes Lexhalite est en contact avec une andØsite altØrØe en silice-biotitechlorite

La schistositØ principale soriente N340 avec un pendage faible denviron 30 Encore ici une

forte linØation E-W est observØe

TranchØe NC2O1 1TR-047 Figure 51

La tranchØe vise une anomalie PP en bordure dun haut magnØtique dans un secteur non

affleurant

La trachØe expose une andØsite fortement altØrØe en calcite 20% biotite 10% et chlorite 5%
Elle contient des traces de pyrrhotite et pyrite dissØminØes

Comme dans beaucoup daffleurement dans ce secteur la schistositØ principale est trŁs diffidile

observer et semble de direction NS Cependant la linØation minØrale est trŁs fortement

dØveloppØe et soriente N065/20

TranchØe NC2O1 iTR-048 Figure 52

La tranchØe vise une anomalie PP situØe sur un axe en bordure dun haut magnØtique dans un

secteur non affleurant La tranchØe montre une alternance de wacke et de conglomerat

monogØnique qui pourrait Øgalement Œtre un tuff cristaux Ces unites contiennent 2% de

pyrite en fin amas dissØminØs Aucune valeur dintØrŒt na ØtØ obtenu lanalyse

La schistositØ principale soriente NE avec un pendage de 60

TranchØe NC2Oi 1TR-049 Figure 53

La tranchØe vise une anomalie PP dont linterprØtation lassociait un deuxiŁme grand axe

formationnel situØ plus au sud-est que celui de la tranchØe NC2O1 1TR-048
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La geologie prØsente une alternance de wacke conglomØrat et tuff felsique On observe des

traces de pyrite et pyrrhotite Aucune valeur na ØtØ obtenue lanalyse

La schistositØ principale est orientØeNE avec un pendage moyen

TranchØe NC2O1 1TR-050 Figure 54

La cible est une anomalie PP faible associØe un axe PP le long dun bas magnØtique et

discordant la structure rØgionale

La lithologie est dominØe par une amphibolite mØtabasalte injectØe de 5% de veinules

millimetriques de quartz et carbonate On observe Øgalement une faible biotisation et des traces

de pyrite et pyrrhotite dissØminØes Au sud-est de la tranchØe on observe une andØsite fortement

altØrØe en silice jusquà 35% quartz en veine centimØtriques Aucune valeur na ØtØ obtenue

analyse

La schistositØ principale soriente NE avec un pendage moyen Une linØation minØrale

Øgalement NE faible plongee 300 est observØe

TranchØe NC2O1 1TR-052 Figure 56

La tranchØe vise une anomalie pp associØe un axe de plus de km de longueur et situØ en

bordure dun haut magnØtique

La tranchØe expose un contact andØsite-basalte Les deux lithologies sont altØrØes en silice avec

5% dinjections millimØtriques de quartz Elles contiennent jusquà 1% de pyrite idiomorphe

dissØminØe Aucune valeur na ØtØ obtenue lanalyse

La schistositØ principale est hØtØrogŁne et soriente generalement NE avec un pendage moyen

TranchØe NC2O1 1TR-053 Figure 57

La tranchØe vise une anomalie pp associØe un axe formationnel de plus de 15 km associØ un

haut magnØtique probablement cause par une formation de fer Le tout est tronquØ prŁs de la

tranchØe par un dyke de diabase protØrozoIque On avait obtenu en prospection une valeur de

083 g/t Au lors de lØchantillonnage dune formation de fer Øch 233975

La geologie rencontrØe sur la tranchØe est une altemance de coulØes basaltiques et andØsitiques

fortement silicifiØes jusquà 25% quartz et biotisØes jusquà 15% biotite On observe des

traces de pyrrhotite dissØminØe et quelques traces de chalcopyrite

La schistositØ principale soriente N055 avec un pendage moyen fort 55 70
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TranchØe NC2O1 1TR-054 Figure 58

La tranchØe vise une anomalie forte de 25 associØe une axe pp de plus de 15 km le mØme

que la tranchØe 053 La prospection avait mis au jour un affleurement de roche fortement altØrØe

MiS en silice conducteur au tapis de prospecteur beep map et contenantjusquà 40% sulfures

pyrrhotitepyritechalcopyrite Cependant lanalyse navait pas donnØ de valeur significative

La tranchØe expose le contact entre un basalte et une andØsite fortement altØrØe Ml Le basalte

contient jusquà 15% biotite et 3% de veines de quartz millimØtriques LandØsite est plus

fortement silicifiØe jusquà 10% QZ et est egalement altØrØ potassiquement 15% biotite La

zone de contact contient 1% de pyrrhotite et des traces de pyrite et chalcopyrite

La schistositØ principale soriente N030 avec un pendage fort vers le sud-est 65 Une

linØation minØrale orientØeN070 et faible plongØe 26 est Øgalement observØe

TranchØe NC2O1 1TR-055 Figure 59

La tranchØe vise une anomalie PP Øtendue sur plus de 60 faible pendage des strates

lextrØmitØ Nord-Est de Ia grille et associØe au long axe formationnel dØjà testØ par la tranchØe

NC2O1 1-TR-052

La tranchØe expose un contact entre une unite sØdimentaire wacke et une andØsite Le wacke

prØsente jusquà 4% sØricite 3% chlorite et des traces dØpidotisation et est injectØ de multiples

veines de quartz-plagioclase-biotite Des traces de pyrite sont observØes LandØsite prØsente un

aspect rubanØ Elle est Øgalement sØricitisØe jusqua 10% et contient 5% biotite Elle prØsente

egalement une alteration moyenne en silice autant en veine que pervasive PrŁs du contact avec

les sediments on observe 2% pyrrhotite ainsi que des traces de pyrite et molybdØnite Aucune

valeur ØtØ obtenue analyse

La schistositØ principale soriente NE ave un pendage moyen

TranchØe NC2O1 1TR-056 Figure 60

La tranchØe vise une anomalie PP de faible dimension 25 en bordure dun axe magnØtique

quon associe gØnØralement une formation de fer

La tranchØe expose une grande variØtØ lithologique On observe une formation de fer silicatØe

15% sulfures pyrrhotitepyritechalcopyrite Elle est en contact avec une andØsite fortement

altØrØe plagiocalse-hornblende-trØmolite-quartz-bioite-carbonate-diopside-grenat Ml et

contenant jusquà 3% pyrite et pyrrhotite dissØminØes Sont egalement observØes sur la tranchØe

une rhyolite 2% pyrrhotite et une andØsite peu altØrØe Aucune valeur na ØtØ obtenue

lanalyse
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La schistositØ principale soriente NE avec un pendage faible 30

TranchØe NC2O1 1TR-057 Figure 61

La tranchØe vise un affleurement rouillØ de conglomØrat conducteur au tapis de prospecteur

Beep map et proximitØ dune anomalie PP trŁs Øtendue de 150 de longueur

La tranchØe expose une alternance de conglomØrat monogØnique 10% de fragments trŁs ØtirØs

et de wacke contenant 2% hornblende et faiblement chioritisØs Ces unites contiennent des traces

de pyrite dissØminØe Un horizon de formation de fer silicatØe est egalement present Aucune

valeur na ØtØ obtenue lanalyse

La schistositØ principale soriente N020 avec un fort pendage vers lest 60 Une linØation

minØrale soriente NE avec une plongØe moyenne

TranchØe NC2O1 1TR-058 Figure 62

La tranchØe vise une anomalie PP forte le long dun axe PP denviron 500 en bordure dun

haut magnØtique situØ dans un secteur non affleurant

La tranchØe expose une unite de wacke trŁs homogŁne contenant des propyroblastes bleutØs

cordiØrite couronne sØricitisØe qui semblent remplacer le grenat Des rares traces de sulfure

sont observØes .Lanomalie demeure inexpliquee Aucune valeur na ØtØ obtenue lanalyse

La schistositØ principale soriente NE avec un pendage faible moyen 30-45

TranchØe NC2O1 1TR-0059 Figure 63

La tranchØe vise une anomalie PP situØe environ 700 au NE de lindice Portageur Laxe se

situe au nord du flanc montagneux qui expose Ia zone minØralisØe un secteur peu affleurant

Laxe pp est localisØ dans un bas magnØtique Ii avait ØtØ testØ 200 louest mais navait Pu

Œtre expliquØ en raison de la forte Øpaisseur des dØpôts glaciaires

La tranchØe expose un wacke trŁs homogene avec un peu damphibole chloritisØe et grenat On

compte 2% pyrite et pyrrhotite dissØminØes dans la schistositØ principale ou en stringers Des

alterations locales en silice et calco-silicatØes carbonates-diopside-grenat se traduisent par la

presence de veines et whisps plus ou moms parallŁles dans le plan de schistositØ principale

Aucune valeur na ØtØ obtenue lanalyse

La schistositd principale soriente NE avec des pendages forts vers le SE 75 Une linØation

minØrale N075 et plongØe moyenne est observØe
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ITEM 13 FORAGE

Ne sapplique pas ce rapport

ITEM 14 METHODE DECHANTILLONNAGE ET APPROCHE

14.1 Echantillons de Roche

Les Øchantillons de roche sont prØlevØs laide dun marteau et dun ciseau ou dune scie

localisØs avec un GPS et mis dans un sac dØchantillon et identifies avec un numØro unique

LØchantillon unique correspond egalement un numØro daffleurement lequel dØcrit la roche de

façon dØtaillØe

ITEM 15 PREPARATION ANALYSE ET SECURITE DES ECHANTILLONS

15.1 Echantillons de Roche

SØcuritØ des Øchantillons entreposage et envoi

Les Øchantillons collectØs sont manipulØs par le personnel de Mines Virginia Inc Dans un premier

temps la croIIte daltØration est enlevØe avant la mise en sac des Øchantillons Les Øchantillons sont

par la suite places dans des sacs en plastiques individuels avec un numØro Øchantillon specifique

provenant dun carnet danalyse Chaque sac dØchantillon est ensuite place dans des sacs denvoi

qui est son tour scellØ avec du ruban adhØsif fibre ou des attaches barrØs Les sacs denvoi sont par

la suite acheminØs au laboratoire danalyse par le personnel de Mines Virginia Inc Les employØs du

laboratoire prennent alors en charge les Øchantillons recus et les analyses pour leur forfait respectif

soit pour le titrage de lor par pyroanalyse sur 30 de pulpe ICP-21 et analyse multi

ØlØmentaires pour 34 ØlØments incluant Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga
La Mg Mn Mo Na Ni Pb Sb Sc Sr Th Ti Tl et Zn ME-ICP61 suivant

une digestion multi-acides sur 0.5 de pulpe

Preparation des Øchantillons de roches et mØthode danalyse

Procedure Au-AA23 et Au-AA24

Un Øchantillon de pulpe est fusionne dans un fondant doxyde de plomb carbonate de sodium borax

silice et autres rØactifs requis incluant mg dargent ajoutØ comme agent collecteur Le bouton de

plomb obtenu est couple pour produire une bille de mØtaux prØcieux

La bille est digØree dans 05 ml dacide nitrique diluØ laide dun appareil micro-ondes Par la suite

0.5 ml dacide chiorhydrique concentrØ est ajoutØ et la bille est digØrØe par lappareil micro-ondes

une intensitØ infØrieure La solution est refroidie et diluØe ml avec de leau dØminØralisØe La

solution est analysee par absorption atomique AAS par comparaison aux standards de mØme

matrice

Procedure ME-AA46
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LØchantillon 0.4g est chauffØ dans lacide nitrique pour une demi-heure AprŁs avoir laissØ

refroidir lacide chiorhydrique est ajoutØ pour former leau regale Le mØlange est chauffØ nouveau

pour une heure et demie Lajout dun supprimant est ajoutØ site molybdØne est demandØ La solution

est transfØrØe dans une fiole volumetrique 100 ou 250 ml et jaugØe avec de leau dØminØralisØe La

teneur est mesurØe par spectromŁtre dØmission atomique Cette mØthode analyse les ØlØments

suivants Ag-As-Bi-Cd-Co-Cu-Fe-Mn oxyde-Mo-Ni-Sb-Zn

Procedure ME-AA62

LØchantillon 0.4g est chauffØ dans lacide nitrique perchiorique et fluorhydrique jusquà sec

Lacide chiorhydrique est ajoutØ et la solution est nouveau chauffØe jusquà sec Le rØsidu est

rØcupØrØdans un mØlange dacide chlorhydrique et nitrique et la solution est transfØrØe dans une fiole

volumetrique 100 ou 250 ml et jaugØe avec de leau dØminØralisØe La teneur est mesurØe par

spectromŁtre dØmission atomique Cette mØthode analyse les ØlØments suivants Ag-As- Cd-Co-Cu-

Fe-Mn oxyde-Mo-Ni-Pb-Sb-Sr-V-Zn

Procedure ME-XRFO6

LØchantillon prØliminaire est soumis une fusion au mØta ou au tØtra borate de lithium Le rØsidu est

ensuite soumis un faisceau de rayons XRF Les teneurs sont mesurØes par fluorescence

spectromØtrique Cette mØthode analyse les Øldments Si Al Fe3 Ca Mg Na Cr Ti Mn Sr et

Ba reportØs sur leurs concentrations sous forme doxydes

ITEM 16 VERIFICATION DES DONNEES

Les donnØes de ce rapport ont ØtØ contre vØrifiØes par le personnel de Mines Virginia Des

Øchantillons teneur certifiØe en or ont ØtØ insØrØs lors des analyses des Øchantillons en rainure

avec une maille de Øchantillon standard tous les 25 Øchantillons Trois types dØchantillons

ont ØtØ utilisØs soit les Øchantillons SQ48 SK52 et Si54 produits par Rocklabs Les specifications

concernant ces Øchantillons sont disponibles lannexe

Ainsi cinquante-neuf 59 Øchantillons ont fait lobjet danalyses par ALS-Chemex Sur ce lot

huit prØsentent une valeur en Au lanalyse montrant un Øcart de fois lØcart type avec la

teneur certifiØe us sont associØs aux Øchantillons standards SQ-48 haute teneur 3025 g/t Au
et SK52 4.107 g/t Au Tous les Øchantillons problØmatiques sont isolØs et les certificats qui leur

sont associØs contient toujours de trois analyses dØchantillons standards qui sont conformes

aux teneurs certifiØes Nous considØrons donc que les analyses effectuØes par ALS Chemex sont

acceptables et de bonne qualite

Tableau RØsultats des analyses dØchantillons teneur certifiØe standards
Ecart CommentairesEchant Certificat Type Teneur Ecart- 3x Ecart- Valeur labo

dØchant certifiØe type type ALS
standard ppm Chemex

ppm
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234200 SD11134927 SIS4 178 0034 0102 176 002 ok

234125 SD11134929 SIS4 178 0034 0102 17 0.08 ok

234150 SD11134929 SIS4 L78 0034 0102 1635 0145 3ccarttypes

234425 SD11136010 SIS4 178 0034 0.102 1685 0095 ok

251125 SD11136010 SK52 4107 0088 0264 404 0067 ok

234160 SD11136013 SIS4 178 0034 0102 172 0.06 ok

251450 SD11136013 SK52 4107 0088 0264 351 0597 3ecarttypes

251475 SD11136013 SKS2 4107 0088 0.264 388 0227 ok

234052 SD1i47357 SIS4 1.78 0034 0102 166 0.12 ok

251500 SD11161311 SIS4

235500 SD11182093 SK52 4.107 0088 0264 398 0127 ok

256175 SDII 182093 SK52 107 0088 0264 403 0077 ok

254681 SD11182093 SQ48 30.25 051 153 298 045 ok

254750 SD11205187 SQ48 3025 051 153 296 065 ok

254777 SD11205187 SQ48 3025 051 153 296 065 ok

254825 SD11205187 S048 30.25 0.51 1.53 29.3 0.95 ok

254724

254850

SD1 1205189

SD1 1205862

SK52

SIS4

4107 0088 0264 412 -00 13 ok

178 0034 0102 1775 0005 ok

233526 SD11210203 SQ48 3025 051 153 284 185 Øcart types

254700 SD11210203 SQ48 3025 051 153 30 025 ok

254975 SD11223292 SIS4 178 0034 0102 182 -004 ok

255000 SD11223292 SK52 4107 0088 0264 389 0217 ok

235075 TB11152375 SIS4 1.78 0.034 0102 189 -0.11 ok

235525 TB11152375 SIS4 178 0034 0102 1785 -0005 ok

235550 TB1fl52375 SK52 4107 0.088 0264 385 0.257 ok

235050 TB11152375 SQ48 3025 0.51 153 292 105 ok

251150 TB11152375 SQ48 3025 051 153 292 105 ok

235700 TB11161053 SIS4 1.78 0034 0102 172 006 ok

235825 TB11161053 SIS4 178 0034 0102 173 005 10k

Echant Certificat Type

dØchant

standard

Teneur

certifiØe

ppm

Ecart- 3xEcart-

type type

Valeur labo

ALS
Chemex

ppm

Ecart Commentaires

178 0034 0102 1715

254800 SD11205187 SK52 4107

0065 ok

0088 0264 367 043 Øcart types

254896 SD11223292 S048 30.25 0.51 1.53 28.7 1.55 Øcart types
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Echant Certificat Type Teneur Ecart- 3x Ecart- Valeur labo Ecart Commentaires

dØchant certifiØe type type ALS
standard ppm Chemex

ppm

235150 TB11161053 SQ48 3025 051 153 304 -015 ok

235675 TB11161053 SQ48 3025 051 153 299 035 ok

235725 TB11161446 SIS4 178 0034 0.102 1725 0055 ok

235750 TB11161446 SQ48 3025 051 153 293 095 ok

235476 TM11194861 SIS4 178 0034 0102 17 008 ok

251300 TM11194861 SIS4 178 0034 0102 1575 0205 ok

251275 TM11194861 SK52 4107 0088 ..2L 367 0437 3ecarttypes

234225 TM11227129 SJS4 178 0034 0102 171 007 ok

234475 TM11227129 SIS4 178 0034 0102 175 003 ok

234500 TM11227129 SIS4 178 0034 0102 1705 0075 ok

235175 TM11227129 SK52 4107 0088 0264 397 0137 oh

250925 TMI 1227129 SK52 4107 0088 0264 401 0097 ok

250950 TM11227129 SK52 4107 0088 0264 3.93 0177 ok

250975 TM11227129 SK52 4107 0088 0264 39 0207 ok

251000 TM11227129 SK52 4107 0.088 0264 389 0217 ok

234250 TM11227129 SQ48 3025 051 1.53 296 065 ecart types

235125 V011143861 SIS4 178 0034 0102 1.705 0.075 oh

235850 V011151902 SK52 4107 0088 0264 386 0.247 ok

235925 V011151902 SK52 4.107 0088 0264 41 0007 ok

ITEM 17 TERRAINS ADJACENTS

Un premier bloc de 10 cellules appartenant la compagnie 3098 7994 QuØbec Inc est localisØ au

nord-est de la propriØtØ Ressources Dianor possŁde deux blocs de 19 et cellules dans la partie

est de la propriØtØ Le bloc nord entoure une zone interdite lexploration Hydro-QuØbec LG-7
de234km2

ITEM 18 ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAlS ET ESSAIS

METALLURGIQUES

Ne sapplique pas ce rapport

ITEM 19 ESTIMATION DES RESSOURCES MINERALES ET DES RESERVES
MINERALES

Ne sapplique pas ce rapport
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ITEM 20 AUTRES DONNEES ET RENSEIGNEMENT PERTINENTS

Ne sapplique pas ce rapport

ITEM 21 INTERPRETATIONS ET CONCLUSIONS

Les travaux de 2011 ont permis dacquerir beaucoup de connaissance dans un secteur Ia

gØoiogie mØconnue

Dans la region de lindice Portageur les travaux ont permis didentifier des minØralisations

aurifŁres sur un troncon de plus de 700 de longueur associØes des unites sØdimentaires Ii

semble se dessiner deux zones minØralisØes le long de cet axe La premiere se compose

darsØnopyrite dissØminØe dans des sediments clastiques arØnites et conglomerats et

corresponds lindice Portageur La deuxiŁme zone semble se situer au-dessus

topographiquement et un autre niveau stratigraphique que la premiere Elle constitue indice

Portageur Est Elle est localisØe prŁs du contact entre lunitØ sØdimentaire id des wackes et des

basaltes prØdominants sur toute la partie sud-est de la grille La minØralisation est observØe dans

des arØnites et wackes contenant de fortes proportions de biotite et grenat Les basaltes adjacents

sont Øgalement trŁs altØrØset prØsentent des zones trŁs riches en grenat et en biotite Lextension

nord est devrait Œtre testØe par forage car les dØpôts glaciaires sont trØs Øpais et la pelle est

inutile dans cc secteur Pour ce qui est de extension SE des travaux nØcessaires de prospection

et de cartographie seront Øgalement prØvoir Ii semble se dØvelopper dans le secteur une

complexitØ structurale faille NS ou pus

Dans le secteur Petitpas on pu identifier un corridor de 400 de long par 80 de largeur

minimum intensØment dØformØet altØrØ ou lidentification des protolithes est quasi impossible

Tout comme le secteur Portageur la zone dintØrŒt se situe le long dun flanc topographique trŁs

escarpØ Les travaux de dØcapage ont dØrnontrØ que mŒmesi les zones minØralisØesmontrent des

teneurs aurifŁres intØressantes des semblent Œtre peu extensives et sont gØnØralement peu

Øpaisses Toutefois des forages seront nØcessaires afin de verifier la veritable Øpaisseur du

corridor et permettre un echantillonnage en continu Le contact nord-ouest avec les sediments

demeure toujours non-testØ car le mort terrain Øpais rendu impossible les excavations

MalgrØ la rØalisation dun grand nombre de tranchØes on na pas identiflØ de zones minØralisØes

autres que celles associØes aux indices Portageur Portageur Est et Petitpas sur la grille Plusieurs

anomalies demeurent touj ours inexpliquees Ccci sexplique par le faible pendage des strates

plusieurs endroits qui rend lutilisation de la pelle mØcanique inutile

La dØcouverte dun wacke minØralisØ en or au sud-est de la grille amŁne lhypothŁse dun

plissement de la bande sØdimentaire vers le sud-est Des travaux supplØmentaires de prospection

et de dØcapage seront nØcessaires dans cette region

ITEM 22 RECOMMANDATIONS
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Pour Ia suite des travaux nous recommandons une campagne de forage de 2000 visant tester

les zones minØralisØes Portageur Portageur Est et Petitpas Puisque les zones minØralisØs sont

associØes des states faible pendage les forages permettront davoir des Øpaisseur rØelle des

zones minØralisØes Les forage permettront egalement de comprendre les relations spatiales et

stratigraphiques entre les zones notamment dans le secteur Portageur Quelques forages

pourraient egalement Øtre rØalisØs sur des anomalies PP en secteur mort-terrain Øpais oU

linvestigation par pelle mØcanique est impossible

Une seconde campagne de dØcapage est proposØe dans la partie sud-est de la grille Ce secteur est

peu affleurant Ii serait intØressant de verifier lhypothŁse dun plissement des horizons

sØdimentaires et la possible continuitØ de La zone Portageur Ct Portageur Est dans ce secteur

Des travaux de cartographie et de prospection supplØmentaire sont egalement proposes tant sur la

grille quâ lextØrieur
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ITEM 24 DATE ET PAGE DE SIGNATURE

Je Isabelle Roy certifie que

Je suis prØsentement employee comme GØologue de Projet chez Mines Virginia Inc 116 St

Pierre Bureau 200 QuØbec Qc G1K 4A7
Je suis bacheliŁre en sciences option gØologie de UniversitØ Laval depuis 1993

Je travaille en exploration miniŁre depuis 1994

Je suis un gØologue professionnel enregistrØ lOrdre des GØologues du Quebec permis

numØro 535

Je suis une personne qualifiØe pour le projet Nichicun selon la section 5.1 du formulaire 43-

101

Jai travaillØ sporadiquement dans la region du projet Nichicun depuis 2010

Je suis responsable de la redaction du prØsent rapport technique et utilise les donnØes gØnØrØes

par Mines Virginia et linformation de diffØrentes sources tel que mentionnØes en rØfØrence dans

ce rapport

Je ne suis pas au courant dinformation manquante ou de changement majeur qui pourrait

affecter la vØracitØ du present rapport

Je ne rØponds pas aux exigences de la section 5.3 du formulaire 43-101 concernant une

personne qualifiØe indØpendante Øtant lauteur et travaillant pour Mines Virginia

ai ØtØ impliquØ dans le proj et Nichicun depuis 2010

Jai lu le formulaire 43-101 et jai utilisØ le modŁle 43-1O1A1 afin de rØaliser le present rapport

en respect avec les specifications et la terminologie

Signe QuØbec le 9iŁme jour de mai 2012

Isabelle Roy Bsc
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Je Jean-Francois Boivin rØsidant au 1212 rang Edmour Lavoie Ferland-et-Boilleau QuØbec
certifie que

Je suis prØsentement lemploie comme gØologue de projets chez Mines Virginia Inc 116 St

Pierre Suite 200 QuØbec QC G1K 4A7
Jai reçu un BaccalaurØat en genie geologique dØlivrØ en 2009 par 1UniversitØ du QuØbec

Chicoutimi

Je travaille comme ingØnieur gØologue dans le domaine de lexploration minØrale depuis 2009

Je suis un professionnel actif dans le domaine de la geologie prØsentement enregistrØ titre

dingØnieur gØologue junior 1Ordre des ingØnieurs du QuØbec no 5009684

Je ne suis pas une personne quaifiØe pour le proj et Nichicun en accord avec la section 5.1 de la

norme nationale 43-101

Jai travaillØ sur le projet Nichicun lØtØ2011

Jai prØparØ ce rapport utilisant principalement les donnØes rØcoltØespar Mines Virginia Inc et

de linformation provenant de divers auteurs dont la source est rØsumØe dans la section rØfØrences

de ce present rapport

Je ne suis aucunement au courant que de linformation soit manquante ou que des changements

aient ØtØ apportØs ce qui aurait pour effet de fausser les donnØes de ce rapport

Je ne rØponds pas aux exigences dictØes dans la section 5.3 de la norme nationale 43-101 titre

de une personne qualifiØe indØpendante parce que je suis un employØ de Mines Virginia Inc

Je suis impliquØ dans le projet Nichicun depuis juin 2011

Jai lu et utilisØ la norme nationale 43-101 et le formulaire 43-1O1A1 pour rØdiger ce present

rapport afin de respecter les specifications et la terminologie appropriØs

SignØ QuØbec le 9iŁme jour de mai 2012

___________ uck
Jean-François Boivin ingØnieur geologue junior
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ITEM 25 REGLES SUPPLEMENTAIRES POUR LES RAPPORTS TECHNIQUES SUR
LES TERRAINS AU STADE DE LAMENAGEMENT ET SUR LES TERRAINS EN
PRODUCTION

Ne sapplique pas ce rapport

ITEM 26 ILLUSTRATIONS
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Figure Localisation Projet Nichicun
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Annexe Liste des abrØviations

Source Domaine Code Signification RØfØrence

SIGEOM Texture AM Amygdalaire PRO2000-08

SIGEOM Texture AN AnastomosØ PRO2000-08

SIGEOM Texture AR Antirapakivi PRO2000-08

SIGEOM Thxture AP Aphanitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture AY Apophyse en PRO2000-08

SIGEOM Texture AS Arborescent PRO2000-08

SIGEOM Texture AU Autoclastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture XX Autres PRO2000-08

SIGEOM Texture BA Bancs en PRO2000-08

SIGEOM Texture BM Bandes de cimentation PRO2000-08

SIGEOM Texture BS Basale PRO2000-08

SIGEOM Texture BE Birds eyes PRO2000-08

SIGEOM Texture BI Biseau PRO2000-08

SIGEOM Texture BL Blocs PRO2000-08

SIGEOM Texture BU Bordure limite de coulØe PRO2000-08

SIGEOM Texture BV BotryoIdal PRO2000-08

SIGEOM Texture BO Boudinage PRO2000-08

SIGEOM Texture BC BrŁche coussins ordinaires isolØs PRO2000-08

SIGEOM Texture BG BrŁche coussins peu serrØs PRO2000-08

SIGEOM Texture BF BrŁche mega-coussins isolØs PRO2000-08

SIGEOM Texture BB BrŁche mini-coussins isolØs PRO2000-08

SIGEOM Texture BQ BrØche de coulØe BrŁche de lave PRO2000-08

SIGEOM Texture BH BrŁche de coussins desagreges brisØs PRO2000-08

SIGEOM Texture BK BrŁche de coussins fragmentes PRO2000-08

SIGEOM Texture BN BrØche dintrusion PRO2000-08

SIGEOM Texture BP BrØche pyroclastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture BT BrŁche tectonigue PRO2000-08

SIGEOM Texture BR BrØchigue BrŁche PRO2000-08

SIGEOM Texture BY Broyage PRO2000-08

SIGEOM Texture CA Cailloux 4-64 mm PRO2000-08

SIGEOM Texture PK Cailloux alignØs pebble stringers PRO2000-08

SIGEOM Texture CN Cannelure PRO2000-08

SIGEOM Texture CQ Cataclastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture CE Cendre PRO2000-08

SIGEOM Texture VP Centre volcaniguel faciŁs proximal PRO2000-08

SIGEOM Texture DN CheminØe dalimentation dyke nourricier PRO2000-08

SIGEOM Texture CV CheminØe volcanigue PRO2000-08

SIGEOM Texture CH Chenal PRO2000-08

SIGEOM Texture CD Chenal dØrosion PRO2000-08

SIGEOM Texture CG ChenalisØ PRO2000-08

SIGEOM Texture CS CisaillØe PRO2000-08

VIA Texture CIS Cisaillement

SIGEOM Texture JC Columnaire/ joints en colonnes PRO2000-08

SIGEOM Texture CB Convolutions PRO2000-08

SIGEOM exture KO Coronitigue PRO2000-O

SIGEOM Texture NM CoulØ massive noyaux saussuritisØs PRO2000-08

SIGEOM Texture CL CoulØe PRO2000-O

SIGEOM Texture NC CoulØe coussinØe noyaux saussuritisØs PRO2000-08

SIGEOM Texture FZ CoulØe fragmentee PRO2000-08

SIGEOM Texture CK CouØe massive PRO2000-O

SIGEOM Texture CZ CoulØe massive surface coussinØe PRO2000-O

SIGEOM Texture CW CoulØe massive grenue et/ou partie basale grenue de
PR02000-08

coulee

SIGEOM Texture CO CoussinØ coussins PRO2000-08
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Annexe Liste des abrØviations

Source Domaine Code Signification RØfØrence

SIGEOM Texture CO CoussinØ coussins PRO2000-08

SIGEOM Texture XP Coussins allonges PRO2000-08

SIGEOM Texture FP Coussins aplatis PRO2000-08

SIGEOM Texture MD Coussins en molaire PRO2000-08

SIGEOM Texture CF Coussins fragmentes PRO2000-O

SIGEOM Texture CI Coussins isolØs PRO2000-08

SIGEOM Texture CJ Coussins jointifs PRO2000-08

SIGEOM Texture CT Crescumulat PRO2000-08

SIGEOM Texture CR Cristalloblastigue PRO2000-O

SIGEOM Texture CX Cristaux en PRO2000-O

SIGEOM Texture CP Cryptalguaire PRO2000-O

SIGEOM Texture CU Cumulat PRO2000-

SIGEOM Texture CM Cumulite PRO2000-08

SIGEOM Texture DS Cupules dish structure PRO2000-08

SIGEOM Texture CY CycligueCyclicite PRO2000-

SIGEOM Texture DG DØsagrØgØs brisØs PRO2000-

SIGEOM Texture DQ Diabasigue PRO2000-08

SIGEOM Texture DB Diablastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture DC DiaclasØ PRO2000-08

SIGEOM Texture DR Direction de courant PRO2000-08

SIGEOM Texture DE Direction dØcoulement de coulØs PRO2000-08

SIGEOM Texture DD Discordance PRO2000-08

SIGEOM Texture DK Drusigue PRO2000-08

SIGEOM Texture DU Dunes PRO2000-08

SIGEOM Texture DW Durchbewegung PRO2000-08

SIGEOM Texture SB Echappement structure PRO2000-08

SIGEOM Texture ED Echarde PRO2000-08

SIGEOM Texture EO Ecoulement structure PRO2000-08

SIGEOM Texture EF Effondrement structure PRO2000-08

SIGEOM Texture EL Empreinte de cannelures PRO2000-08

SIGEOM Texture EC Empreinte de charge load cast PRO2000-08

SIGEOM Texture El Empreinte dimpact PRO2000-08

SIGEOM Texture EE En echelon PRO2000-08

SIGEOM Texture ES En festons PRO2000-08

SIGEOM Texture EN Enclave PRO2000-08

SIGEOM Texture EM Encroütement crustificationx PRO2000-08

SIGEOM Texture EP Epiclastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture EQ Eguigranulaire PRO2000-08

SIGEOM Texture ER Excroissances PRO2000-08

SIGEOM Texture EX Extrusif ye PRO2000-08

SIGEOM Texture FJ Faille intra-formationnelle PRO2000-O8

SIGEOM Texture FV Faille synvolcanigue PRO2000-08

SIGEOM Texture FD Fente de dessication PRO2000-08

SIGEOM Texture FM Fente de refroidissement PRO2000-08

SIGEOM Texture Ft Fibreux se PRO2000-08

SIGEOM Texture FB Fibroblastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture ES FilandrØ Elaser PRO2000-08

SIGEOM Texture FH Filons-couches cogenitigues synvolcan igues PRO2000-08

SIGEOM Texture FE Elammes PRO2000-08

SIGEOM Texture EL EluØ par fluage fluidal PRO2000-08

SIGEOM Texture EL Fluidale structure PRO2000-O8

SIGEOM Texture FT Flute .flutecast PRO2000-08

SIGEOM Texture EX Flute dØformØe par surcharge PRO2000-08

SIGEOM Texture EO EoliØe PRO2000-08

Annexe2 16de21



Annexe Liste des abrØviations

Source Domaine Code Signification Reference

SIGEOM Texture FE FossilifØre PRO2000-08

SIGEOM Texture FA FracturØe PRO2000-08

SIGEOM Thxture FC Fractures radiales dans les coussins PRO2000-08

SIGEOM Texture FG Eragmente PRO2000-08

SIGEOM Texture FW Fragments allonges monomictesx./monogenigues PRO2000-08

SIGEOM Texture EU Fragments allonges polymictic/polygenigues PRO2000-08

SIGEOM Texture FQ Fragments apatis monomicticx/monogØnigue PRO2000-08

SIGEOM Texture FK Fragments aplatis polymictic/polygenigue PRO2000-08

SIGEOM Texture FR Frites pencil structure en crayon PRO2000-08

SIGEOM Texture GA Galets à64-256 mm PRO2000-08

SIGEOM Texture GE GØode PRO2000-08

SIGEOM Texture GB GlomØroblastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture GC lomeroclastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture GX GlomØrocristalline PRO2000-08

SIGEOM Texture GH GlomØroporphyrigue PRO2000-08

SIGEOM Texture NR Gneiss crayons PRO2000-08

SIGEOM Texture GD Gneiss droit straight gneissx PRO2000-08

SIGEOM Texture GS Gneissigue PRO2000-08

SIGEOM Texture GW Gradation densimetrigue PRO2000-08

SIGEOM Texture VG Gradation granulomØtrigue PRO2000-08

SIGEOM Texture GF Grains fins 1mm roches ignØes PRO2000-08

SIGEOM Texture GG Grains grossiers mm roches ignees PRO2000-08

SIGEOM Texture GM Grains moyens 1-5 mm roches ignØes PRO2000-08

SIGEOM Texture GT Grains trØsfins PRO2000-08

SIGEOM Texture GO Grains trØs grossiers PRO2000-08

SIGEOM Texture GR Granoblastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture GI Granoclassement inverse PRO2000-08

SIGEOM Texture GJ Granoclassement inverse suivi de normal PRO2000-08

SIGEOM Texture GN Granoclassement normal PRO2000-08

SIGEOM Texture GK Granoclassement normal suivi dinverse PRO2000-08

SIGEOM Texture GQ Granoclastigue PRO2000-08

SIGEOM Thxture GY Granophyrigue PRO2000-08

SIGEOM Texture GU Granules 2-4 mm PRO2000-08

SIGEOM Texture GP Graphigue PRO2000-08

SIGEOM Texture GV Griffon PRO2000-08

SIGEOM Texture HA Harrisitic PRO2000-08

SIGEOM Texture HE Helicitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture -IU HØtØradcumulat PRO2000-08

SIGEOM Texture HB Heteroblastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture HK Heterogene PRO2000-08

SIGEOM Texture HG Heterogranulaire PRO2000-08

SIGEOM Texture HC Holocristalline PRO2000-08

SIGEOM Texture HH Holohyaline PRO2000-08

SIGEOM Texture HL Hololeucocrate PRO2000-08

SIGEOM Thxture HM HolomØlanocrate PRO2000-08

SIGEOM Texture HQ HomØoblastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture HJ Homogene PRO2000-08

SIGEOM Texture HT Homotactigue PRO2000-08

SIGEOM Texture HY Hyaloclastites PRO2000-08

SIGEOM Texture HR Hyaloclastites remaniØes PRO2000-08

SIGEOM Texture HP Hyalopilitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture TH Hyalotuf PRO2000-08

SIGEOM Texture HD Hypidiomorphe PRO2000-08

SIGEOM Texture HX Hypocristalline PRO2000-08
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Annexe Liste des abrØviations

Source Dornaine Code Signification RØfØrence

SIGEOM Thxture IM Imbrication de cailloux blocs PRO2000-08

SIGEOM Texture IP Impregnation PRO2000-08

SIGEOM Texture IS Intersertale PRO2000-08

SIGEOM Texture IT Intraclastes PRO2000-08

SIGEOM Texture ntraformationnelIe PRO2000-08

SIGEOM Texture IU lntrusifve injection PRO2000-08

SIGEOM Texture IC Iridescence PRO2000-08

SIGEOM Texture IL IsolØs PRO2000-08

SIGEOM Texture JC Joints en colonnes PRO2000-08

SIGEOM Texture KR Karstigue PRO2000-08

SIGEOM Texture LU Labradorescence PRO2000-08

SIGEOM Texture LA Laminaire laminØ PRO2000-08

SIGEOM Texture LC Laminations convolutØes PRO2000-08

SIGEOM Texture CP Laminations cryptalgaires PRO2000-08

SIGEOM Texture LQ Laminations obligues PRO2000-08

SIGEOM Texture LO Laminations ondulantes PRO2000-08

SIGEOM Texture LL Laminations ondulantes lenticulaires PRO2000-08

SIGEOM Texture LP Laminations parallŁles PRO2000-08

SIGEOM Texture LI Lapilli PRO2000-08

SIGEOM Texture TO Lapillistone PRO2000-08

SIGEOM Texture LT Lattes en PRO2000-08

SIGEOM Texture LV Lave coulØe de lave PRO2000-08

SIGEOM Texture Lave en blocs PRO2000-08

SIGEOM Texture LF Lepidoblastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture LX Leucocrate PRO2000-08

SIGEOM Texture LS Leucosome PRO2000-08

SIGEOM Texture SA LitØe stratifiØe PRO2000-08

SIGEOM Texture AG Lits amalgames PRO2000-08

SIGEOM Texture LN Lits dØpaisseur moyenne 10 25 cm PRO2000-08

SIGEOM Texture LG Lits epais 25 cm PRO2000-08

SIGEOM Texture LD Lits lenticulaires PRO2000-08

SIGEOM Texture LM Lits minces 1-10 cm PRO2000-08

SIGEOM Texture LB Lobe PRO2000-08

SIGEOM Texture MC Megacoussins PRO2000-08

SIGEOM Texture MP Megaporphyrigue PRO2000-08

SIGEOM Texture MX MØlanocrate PRO2000-08

SIGEOM Texture MS MØlanosome PRO2000-08

SIGEOM Texture MK MØsocrate PRO2000-08

SIGEOM Texture MF Mesocumulat PRO2000-08

SIGEOM Texture ME MØtamorphisØ PRO2000-08

SIGEOM Texture ML Miarolitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture MT Micritigue PRO2000-08

SIGEOM Texture MB MicrobrŁche PRO2000-08

SIGEOM Texture MI Microlitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture MR Microporphyrigue PRO2000-08

SIGEOM Texture MU Minicoussins PRO2000-08

SIGEOM Texture MZ Mobilisat PRO2000-08

SIGEOM Texture MM MonogØnigue Monomictic PRO2000-08

SIGEOM Texture MO MosaIgue PRO2000-08

SIGEOM Texture MN Mylonitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture MY Myrmekitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture NB Nebulitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture NE Nematoblastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture NS NØosome PRO2000-08
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Annexe Liste des abrØviations

Source Domaine Code Signification RØfØrence

SIGEOM Texture NY Noyaux PRO2000-08

SIGEOM Texture OC Ocellaire PRO2000-08

SIGEOM Texture OE OeillØe PRO2000-08

SIGEOM Texture 01 OlIkocryst PRO2000-08

SIGEOM Texture 00 Oolitigue PRO2000-O

SIGEOM Texture OP Ophitique PRO2000-O

SIGEOM Texture OR Orbiculaire PRO2000-08

SIGEOM Texture OU Orthocumulat PRO2000-O8

SIGEOM Texture PS PalØosome PRO2000-08

SIGEOM Texture PE PalØosurface dØrosion PRO2000-O

SIGEOM Texture PA Panidiomorphe PRO2000-O

SIGEOM Texture PV Patron dinterfØrence PRO2000-O

SIGEOM Texture PG Pegmatitique PRO2000-O

SIGEOM Texture PL Pellets PRO2000-08

SIGEOM Texture PD PØloldes PRO2000-O

SIGEOM Texture PT Perlitique PRO2000-O

SIGEOM Texture LR Peu serrØs loosely packed PRO2000-08

SIGEOM exture PH Phaneritique PRO2000-08

SIGEOM Texture P1 PhØnocristique PRO2000-08

SIGEOM Texture PZ Plis ptygmatiques PRO2000-O

SIGEOM Texture PU Plutonique PRO2000-08

SIGEOM Texture PC Poecilitique PRO2000-08

SIGEOM Texture PB Poeciloblastique PRO2000-08

SIGEOM Texture PM Polygenique /polymictic PRO2000-08

SIGEOM Texture PN Ponce PRO2000-08

SIGEOM Texture PP Porphyre PRO2000-O8

SIGEOM Texture P0 Porphyrique PRO2000-08

SIGEOM Texture PQ Porphyroblastique PRO2000-08

SIGEOM Texture PJ Porphyroclastique PRO2000-08

SIGEOM Texture PX Prismatique PRO2000-08

SIGEOM Texture PF Protoclastique PRO2000-08

SIGEOM Texture PR Pyroclastique PRO2000-08

SIGEOM Texture RO Radeaux en PRO2000-08

SIGEOM Texture RK Rapakivique PRO2000-08

SIGEOM Texture RG Regolite PRO2000-08

SIGEOM Texture RN RemaniØe PRO2000-08

SIGEOM Texture RL Remplacement PRO2000-08

SIGEOM Texture RF RØniforme PRO2000-08

SIGEOM Texture RE RØticulee PRO2000-08

SIGEOM Texture RC Rides de courant PRO2000-08

SIGEOM Texture RP Rides de plage PRO2000-08

SIGEOM Texture RM Rill marks PRO2000-08

SIGEOM Texture RI Rip-up dasts PRO2000-08

SIGEOM Texture RQ Ruban de quartz PRO2000-08

SIGEOM Texture RU RubanØe PRO2000-08

SIGEOM Texture RA Rubanement concentrique PRO2000-08

SIGEOM Texture Rubanement de diffusion .Liesegang rings PRO2000-08

SIGEOM Texture RS Rubanement symØtrique PRO2000-08

SIGEOM Texture RT Rubanement tectonique PRO2000-08

SIGEOM exture SD Saccaroldale granoblastique PRO2000-08

SIGEOM Texture SC Schisteux PRO2000-08

SIGEOM Texture SH Schlleren PRO2000-08

SIGEOM Texture SR ScoriacØe PRO2000-08

SIGEOM Texture SV shatter cone PRO2000-08
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SIGEOM Texture SL Slump PRO2000-08

SIGEOM Texture SM Sommitale PRO2000-08

SIGEOM Texture SP Spherolitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture SX inifex PRO2000-08

SIGEOM Texture SN ratifications laminations obligues planaires PRO2000-08

SIGEOM Texture SQ ratifications laminations obligues tangentielles PRO2000-08

SIGEOM Texture SF ratifications entrecroisØes defosse PRO2000-08

SIGEOM Texture ST StratifiØe stratiforme PRO2000-08

SIGEOM Texture SG Streaky mafigues en trait PRO2000-08

SIGEOM Texture SI ne PRO2000-08

SIGEOM Texture SK romatic PRO2000-08

SIGEOM Thxture SU romatolitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture DW Structure durchbewegung PRO2000-08

SIGEOM Texture ET Structure de percement piercement PRO2000-08

SIGEOM Texture PW tructure en peigne comb PRO2000-08

SIGEOM Texture SY tylolites PRO2000-08

SIGEOM Texture SO Subophitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture SE Surface dØrosion PRO2000-08

SIGEOM Texture TA Tabulaire PRO2000-08

SIGEOM Texture TT Talus de PRO2000-08

SIGEOM Thxture TE Tectonigue PRO2000-08

SIGEOM Texture YH Thctonigue heteroclastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture YL Tectonite en PRO2000-08

SIGEOM Texture YS Tectonite en L/S PRO2000-08

SIGEOM Texture YZ Tectonite en PRO2000-08

SIGEOM Texture Tectonite homoclastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture TF Tracesfossiles trous de vers etc PRO2000-08

SIGEOM Texture TR Trachytigue trachytoIde PRO2000-08

SIGEOM Texture Trempe de PRO2000-08

SIGEOM Texture TM Tuf blocs PRO2000-O8

SIGEOM Texture TZ Tuf blocs et tuf lapilli PRO2000-08

SIGEOM Texture TD Tuf cendre PRO2000-08

SIGEOM Texture TX Tuf cristaux PRO2000-08

SIGEOM Texture TL Tuf lapilli PRO2000-08

SIGEOM Texture TY Tuf
lapilli et tuf blocs PRO2000-08

SIGEOM Texture TC Tuf cherteux PRO2000-08

SIGEOM Texture TG Tuf graphiteux PRO2000-08

SIGEOM Texture TI Tuf lithigue PRO2000-08

SIGEOM Texture Tuf soudØ PRO2000-08

SIGEOM Texture TU TufacØ PRO2000-08

SIGEOM Texture TB Turbidite voir guide des geofiches PRO2000-08

SIGEOM Texture VA Variolitigue PRO2000-08

SIGEOM Texture VE Vesiculaire PRO2000-08

SIGEOM Texture VI Vitreuxse PRO2000-08

SIGEOM Texture VO Volcanigue PRO2000-08

SIGEOM Texture VC Volcanoclastites PRO2000-08

SIGEOM Texture XB Xenoblastigue PRO2000-08

SIGEOM Texture XM XØnomorphe PRO2000-08

SIGEOM Texture ZS Zone de cisaillement PRO2000-08

SIGEOM Texture ZC Zone de contact PRO2000-08

SIGEOM Texture ZD Zone de deformation PRO2000-08

SIGEOM Texture ZF Zone de faille PRO2000-08

SIGEOM Texture ZM Zone minØralisØe PRO2000-08

SIGEOM Texture ZR Zone rouillØe PRO2000-08
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SIGEOM Texture Al Amas irreguliers agregats PRO2000-08

SIGEOM Texture OL Colloforme PRO2000-08

SIGEOM Texture CC Concretions nodules PRO2000-08

SIGEOM Texture DI Dendritigue PRO2000-08

SIGEOM Texture Dl DissØminØ PRO2000-08

SIGEOM Texture EN Eilonien PRO2000-08

SIGEOM Texture RB Framboldal PRO2000-08

SIGEOM Texture ID diomorphe PRO2000-08

SIGEOM Texture IG ntergranulaire PRO2000-08

SIGEOM Texture LE Lenticulaire PRO2000-08

SIGEOM Texture MA Massifve PRO2000-08

SIGEOM Texture NO Nodulaire PRO2000-08

VIA Texture SSM Semi-Massif

SIGEOM Texture SW Stockwerk PRO2000-O8

SIGEOM Texture SJ Stratolde stratabound PRO2000-08

SIGEOM Texture SS Stringer PRO2000-08

SIGEOM Texture PY Structure en cocarde crustification cockade PRO2000-08

VIA Texture VN Veine
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VIA Alteration ALB Albitisation

VIA Alteration CAR Carbonatation

VIA Alteration CHL Chloritasation

VIA Alteration FRE Fresh-Unaltered

VIA Alteration HEM Hematisation

VIA Alteration KSP Potassic Alt

VIA Alteration SER Sericitisation

VIA Alteration SIL Silicification

VIA Alteration SUL Sulfurisation

VIA Contrôle CTC associØ un contact

VIA ContrOle CTL associØ au litage

VIA ContrOle BFR bordure de fragments

VIA Contrôle BCO bordures de coussins

VIA Contrôle PSC dans le plan de Ia schistositØ

VIA Contrôle ZCI dans une zone de cisaillement

VIA Contrôle FRP .en plaguage de fracture

VIA Contrôle VEI en veines et veinules

VIA ContrOle GTE grid texture

VIA Contrôle PEN .. pØnØtrant pervasive

VIA Contrôle RAM .. remplissage damygdules

VIA Contrôle STO stockwerk

VIA Contrôle VAR variable mottled

VIA Contrôle ZAN .zones anastomosØe

SIGEOM MinØralisation Ag Argent natif visible PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation AS ArsØnopyrite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation Bi Bismuth PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation BM Bismuthinite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation BS Bismutite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation BN Bornite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation BG Boulangerite PRO2000-08

SIGEOM inØralisation WO Bournonite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation CT Chalcocitene PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation CP Chalcopyrite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation CM Chromite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation CE Cobaltite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation NB Columbite/Niobite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation TO Columbo-tantalite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation CV Covellite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation CF Cubanite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation Cu Cuivre natif visible PRO2000-

SIGEOM MinØralisation CU Cuprite PRO2000-O

SIGEOM MinØralisation DG Digenite PRO2000-O

SIGEOM MinØralisation EM Electrum PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation EG Enargite PRO2000-O

SIGEOM MinØralisation Fe Fer PRO2000-O

SIGEOM MinØralisation FM Ferrimolybdite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation GH Gahnite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation GL GalŁne PRO2000-O

SIGEOM MinØralisation GO Goethite PRO2000-O

SIGEOM MinØralisation HM Hematite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation IM IlmØnite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation LM Limonite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation LG Loellingite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation MG Magnetite PRO2000-08
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SIGEOM MinØralisation MC Malachite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation MS Marcasite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation MK Merenskyite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation NS Millerite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation OP MinØraux opagues PRO2000-08

SIGEOM Mineralisation MR MinØraux radoactifs PRO2000-08
SIGEOM MinØralisation MO MolybdØnite PRO2000-08
SIGEOM MinØralisation MB Molybditedine PRO2000-08
SI GEOM MinØralisation UN Nickeline PRO2000-08
SIGEOM MinØralisation VG Or natif visible

SIGEOM MinØralisation OF Oxyde de fer PRO2000-08

SIGEOM inØralisation PB Pechblende PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation PD Pentlandite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation PY Pyrite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation PM Pyrochiore PRO2000-08
SIGEOM inØralisation P0 Pyrrhotine PRO2000-08

SIGEOM inØralisation SW Scheelite PRO2000-08
SIGEOM MinØralisation SG SØlØnite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation Se ØlØnium PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation ouffre PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation HS SDØcularite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation SP halØrite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation SB tibine/Stibnite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation HD tilbite Heulandite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation SF Sulfures PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation OT TØtraferroplatine PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation TH TØtrahØdrite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation TR Thorianite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation TI Thorite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation NM Titanomagnetite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation UR Uraninite PRO2000-08

SIGEOM MinØralisation UP Uranophane PRO2000-O

SIGEOM MinØralisation UI Uranopilite PRO2000-

SIGEOM MinØralisation Uranothorianite PRO2000-

SIGEOM MinØralisation UT Uranothorite PRO2000-O

SIGEOM MinØralisation GU Uvarovite PRO2000-O

SIGEOM MinØralisation WF Woiframite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie AV Acanthite PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie AC Actinote PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie EC Aeschynite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AE Agate PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie BP Aikinite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie KA Akermanite PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie AB Albite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AL Allanite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie TP Altalte PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie Al Amazonite PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie AH AmØthyste PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie AO Amiante Asbestos PRO2000-08
SIGEOM MinØralogie AM Amphibole PRO2000-08
SIGEOM MinØralogie NT Anatase PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie AD Andalousite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AA AndØsine PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GD Andradite PRO2000-08
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SIGEOM Mineralogie LR Anglesite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AY Anhydrite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AK AnkØrite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie NG Annabergite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AN Anorthite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AT Anthophyllite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie Sb Antimoine PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie AP Apatite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie OA Aragonite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AG Augite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AU Autunite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie NF Awaruite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie Axinite PRO2000-O8

SIGEOM Mineralogie AZ Azurite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie BR Barytine PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie BA Bastnaesite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie BL BØryl PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie BF BØtafite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie BO Biotite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie BI Birnessite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie BD Boitwoodite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie DI Braggite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie BE Brannerite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie BV Bravoite PRO2000-08

SIGEOM ineralogie BU Britholite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie BH Brochantite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie BC Brucite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie BT Bytownite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CA Calaverite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CQ CalcØdoine PRO2000-O8

SIGEOM Mineralogie CC Calcite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CB Carbonate PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CJ Cattierite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie WD CØrussite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie OS Cervantite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ZB ChabaziteChabasite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie DN Chamosite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CH Chert PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CO Chloanthite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie CL Chlorite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie CR ChloritoIde PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie HR Chondrodite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CY Chrysocolle PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CS Chrysotile PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie UC Clarkeite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CI Clevelandite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie HO Clinohypersthene PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CX Clinopyroxene PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie CZ ClinozoIsite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie UB Coffinite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie 00 CoopØrite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie CD CordiØrite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CN Corindon PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie P1 Cosalite PRO2000-08
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SIGEOM Mineralogie CK Cryptomelane PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie CG Cummingtonite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie ZU Cyrtolite
PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie DT Danaite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie DL Devilline PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie DP Diopside PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie DJ Djurleite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie DM Dolomite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TG Dravite PRO2000-08

SIGEOM ineralogie DS Dravite-Schorlite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie ES Enstatite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie EP Epidote
PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie ER Erythrite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie EU Eudialyte PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie EX EuxØnite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie FA Fayalite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FP Feldspath PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FN Feldspath noir PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FK Feldspath potassigue PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FV Feldspath vert/brun PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FD FeldspathoIde PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FT Ferghanite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ES Fergusonite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FB Fibrolite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AE Fluorapatite
PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FL Fluorite fluorine PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie FO ForstØrite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FR Franklinite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie FG Ereibergite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie FC Fuchsite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie NC GaspØite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GT GØdrite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie NA Gersdorffite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GC Glaucophane PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GP Graphite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GE Greenalite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GK Greenockite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GR Grenat PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GM Grenat manganesifere PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie GA Grenat-almandin PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GG Grenat-grossulaire PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GY Grenat-pyrope PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GN GrunØrite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie UD Gudmundite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GB Gummite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie GI Gunningite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie GE Gypse PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie HL Halite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie HZ Heazlewoodite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie HG Hedenbergite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie HE Hemimorphite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie HC Hercynite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie HK Holmguistite
PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie HB Hornblende PRO2000-08
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SIGEOM Mineralogie HT Hydrocerussite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie HN Hydromagnesite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ZH Hydrozincite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie HP HypersthŁne PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ID daite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie IG ddingsite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie IR riginite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie soferroplatine PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie JA Jade PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie JS Jarosite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie JP Jaspe PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie KL Kaolinite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie KS Kasolite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie KM KermØsite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie KK Klockmannite PRO2000-O8

SIGEOM Mineralogie KP KornØrupine PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie KR Krennerite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie KN Kyanite/DisthŁne PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie LB Labradorite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie LU Laumontite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie Li Laurite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie LS Lawsonite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie LD Lepidocrocite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie LP LØpidolite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie LE Lessingite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie LC Leucite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie LX LeucoxŁne PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ..N LinnaØite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie DH MaghØmite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie IC MagnØsiochromite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MN Magnesite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MM Manganite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MT Mariposite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ZF Marmatite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie MH Martite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ME MØlilite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MW Melonite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie NE Meneghinite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MP MØsoperthite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie WH Meymacite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie MI Mica PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ML Microcline PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MA MinØraux argileux PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MD MinØraux dØcoratils PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MX MinØraux Iourds PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MF MinØraux mafigues PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MU Minnesotaite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MZ Monazite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie OM Monticellite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie MV Muscovite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie NP NØphØline PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie 01 Niocalite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie OC Ocre PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie OG Oligoclasse PRO2000-08

Annexe2 5de21



Annexe Liste des abrØviations

Source Domaine Code Signification RØfØrence

SIGEOM Mineralogie OV Olivine PRO2000-08

SIGEOM Mineraogie OR Orthoclase orthose PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie OX OrthopyroxŁne PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie OL Ottrelite PRO2000-O8

SIGEOM Mineralogie OH Oxyhornblende Hornblende brune PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie PE Paragonite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PT Penninite/Pennine PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie II PØristØrite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PK Perovskite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PR Perthite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PZ Petzite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PA PhØnacite/PhØnakite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie PH Phlogopite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PU Phosphuranylite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie AR Picrolite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PC Pistachite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PG Plagioclase PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ZP Pollucite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PJ Posniakite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PN PrØhnite PRO2000-08

SIGEOM MinØrabgie PP Pumpellyite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie PS Pyrolusite PRO2000-O8

SIGEOM neralogie PL Pyrophyllite PRO2000-08

SIGEOM nØralogie PX PyroxŁne PRO2000-08

SIGEOM nØralogie QZ Quartz PRO2000-08

SIGEOM neralogie QB Quartz bleu PRO2000-08

SIGEOM neralogie RD Rhodochrosite PRO2000-08

SIGEOM nØralogie RN Rhodonite PRO2000-O8

SIGEOM neralogie RB Riebeckite PRO2000-08

SIGEOM nØralogie RM Romanechite PRO2000-08

SIGEOM nØralogie RC Roscoelite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie RZ RozØnite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie RL Rutile PRO2000-

SIGEOM Mineralogie FF Safflorite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie SK Samarskite PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie UL Samarskite PRO2000-

SIGEOM Mineralogie SA Sanidine PRO2000-

SIGEOM Mineralogie SH Sapphirine PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie SC Scapolite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TF SchorliteSchorl PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie VS SØnarmontite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie SR SØricite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ST Serpentine PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie SD SidØritesidØrose PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie SI SidØrotil PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie SM Sillimanite PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie DW Sklodowskite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TW Smaltite/Smaltine PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie ZO Smithsonite PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie SS Sodalite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie DY Soddyite PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie CS Spessartine PRO2000-O

SIGEOM Mineralogie SN SphŁnelTitanite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie SL Spinelle PRO2000-08
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SIGEOM Mineralogie SO SpodumŁne PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie NN Stannite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie SY StarkØyite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie SU Staurotide PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie IS tØatite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ON Stibiconite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie SE tilpnomØlane PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie SV Sylvanite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie SZ Szomolnokite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TC Talc PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TN Tantalite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie TB Tellurobismuthite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie Tennantite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie Tenorite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TØtradymite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ZL Thomsonite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie HU Thucholite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie Topaze PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TU Torbernite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie TL Tourmaline PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TA Tourmaline zincifŁre PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TM TrØmolite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie US Ulvospinel
PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie VA Valentinite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie VL Valleriite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie VR Vermiculite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie VØsuvianite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie VO Violarite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie WM Willemite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie WS Wilsonite PRO2000-08

SIGEOM ineralogie WL Wollastonite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie WN Wulfenite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie TX XØnotime-Y PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ZL ZØolite PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ZN Zincite PRO2000-08

SIGEOM MinØralogie ZC Zircon PRO2000-08

SIGEOM Mineralogie ZS ZoIsite PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile XX Autres PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile XB Bioclastes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YB Brachiopodes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YZ Bryozoaires PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YC CØphalopodes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile XC Ciment PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YA Conulaires PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YX Coraux PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YR CrinoIdes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YD Echinodermes PRO2000-O

SIGEOM OrganoFossile YE Eponges PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YY Fossile PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YT GastØropodes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YG Graptolites PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile XH Hydrocarbures PRO2000-O

SIGEOM OrganoFossile XL Liant PRO2000-O

SIGEOM OrganoFossile XR Lithoclastes PRO2000-08
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Source Domaine Code Signification RØfØrence

SIGEOM OrganoFossile XG MatiŁre organique PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile XM Matrice PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile XT Oncolites PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile XO Oolites PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YO Ostracodes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YP PØlØcipodes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile XP Pellets PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile XD PØloldes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YN Plantes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YK Poissons PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YS Stromatoldes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile Yl StromatoporoIdes PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YF Traces fossiles PRO2000-08

SIGEOM OrganoFossile YL Trilobites PRO2000-08

SIGEOM Roche I4QA Aillikite MB96-28

SIGEOM Roche Ilk Alaskite MB96-28

SIGEOM Roche 140A Alnoite MB96-28

SIGEOM Roche V2J AndØsite MB96-28

SIGEOM Roche SI2C Anhydrite MB96-28

SIGEOM Roche 13G Anorthosite MB96-28

SIGEOM Roche 13T Anorthosite hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche I3GR Anorthosite foidifŁre MB96-28

SIGEOM oche 13H Anorthosite gabbroique MB96-28

SIGEOM oche I3GQ Anorthosite quartzifere MB96-28

SIGEOM Roche hF Aplite MB96-28

SIGEOM Roche S2 ArØnite MB96-28

SIGEOM Roche S2D ArØnite arkosique MB96-28

SIGEOM Roche S2E ArØnite lithique MB96-28

SIGEOM Roche S2A ArØnite Quartizitique MB96-28

SIGEOM Roche SiC Arkose MB96-28

SIGEOM Roche S2C Arkose MB96-28

SIGEOM Roche S7J Bafflestone MB96-28

SIGEOM Roche V3B Basalte MB96-28

SIGEOM Roche V3E Basalte olivine MB96-28

SIGEOM Roche V3C Basalte quartz MB96-28

SIGEOM Roche V3A Basalte andesitique/Andesite basaltique MB96-28

SIGEOM Roche V3F Basalte magnØsien MB96-28

SIGEOM Roche V3H Basanite MB96-28

SIGEOM Roche V3HP Basanite phonolitique MB96-28

SIGEOM Roche V2FB BenmorØite MB96-28

SIGEOM Roche V3J Bonninite MB96-28

SIGEOM Roche S71 Boundstone MB96-28

SIGEOM Roche S5 BrŁche MB96-28

SIGEOM Roche S5G BrŁche Intraformationnel MB9628

SIGEOM Roche S5H BrŁche Intraformationnel FermØ MB96-28

SIGEOM Roche S51 BrŁche Intraformationnel Ouvert MB96-28

SIGEOM Roche S5A BrŁche Monogenique MB96-28

SIGEOM Roche S5B BrŁche Monogenique FermØ MB96-28

SIGEOM Roche S5C BrŁche Monogenique Ouvert MB96-28

SIGEOM Roche S5D BrŁche Polygenique MB96-28

SIGEOM Roche S5E BrŁche Polygenique FermØ MB96-28

SIGEOM Roche SSF BrŁche Polygenique Ouvert MB96-28

SIGEOM Roche S7 Calcaire MB96-28

SIGEOM Roche S7C CalcarØnite MB96-28
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SIGEOM Roche S7A Calcilulite MB96-28

SIGEOM Roche I4QC Calciocarbonatite MB96-28

SIGEOM Roche S7D calcirudite MB96-28

SIGEOM Roche S7B calcisiltite MB96-28

SIGEOM Roche 140C Camptonite MB96-28

SIGEOM Roche 14Q Carbonatite MB96-28

SIGEOM Roche liP Charnockite Granite hyperstØne MB96-28

SIGEOM Roche 110 Charnockite feldspath alcalin MB96-28

SIGEOM Roche SlO Chert MB96-28

SIGEOM Roche SlOB Chert Carbonate MB96-28

SIGEOM Roche SlOE Chert Ferrugineux MB96-28

SIGEOM Roche SlOE Chert Graphiteux/CarbonØ MB96-28

SIGEOM Roche SIOA Chert OxydØ MB96-28

SIGEOM Roche S1OC Chert Silicate MB96-28

SIGEOM Roche SIOD Chert SulfurØ MB96-28

SIGEOM Roche S6H Clayshale MB96-28

SIGEOM Roche S61 Clayslate MB96-28

SIGEOM Roche S6G Claystone MB96-28

SIGEOM Roche 14C ChnopyroxØnite MB96-28

SIGEOM Roche 14F ClinopyroxØnite olivine MB96-28

SIGEOM Roche VIBC Commendite MB96-28

SIGEOM Roche S4 Conglomerat MB96-28

SIGEOM Roche S4G Conglomerat intraformationnel MB96-28

SIGEOM Roche S4H Conglomerat intraformationnel FermØ MB96-28

SIGEOM Roche S41 Conglomerat intraformationnel Ouvert MB96-28

SIGEOM Roche S4A Conglomerat monogenigue MB96-28

SIGEOM Roche S4B Conglomerat monogØnigue fermØ MB96-28

SIGEOM Roche S4C Conglomerat monogØnigue Ouvert MB96-28

SIGEOM Roche S4D ConglomØrat polygØnigue MB96-28

SIGEOM Roche S4E Conglomerat polygenigue FermØ MB96-28

SIGEOM Roche S4F Conglomerat polygØnigue Ouvert MB96-28

SIGEOM Roche V1D Dacite MB96-28

SIGEOM Roche I4QD Damtjernite MB96-28

SIGEOM Roche 13B Diabase MB96-28

SIGEOM Roche 13M Diabase olivine MB96-28

SIGEOM Roche 13F Diabase quatrz MB96-28

SIGEOM Roche 12J Diorite MB96-28

SIGEOM Roche 12Q Diorite hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche I2JR Diorite foidifŁre MB96-28

SIGEOM Roche I2JF Diorite foidigue MB96-28

SIGEOM Roche 121 orite guartzifere MB96-28

SIGEOM Roche S8C olarØnite MB96-28

SIGEOM Roche S8A Dololutite MB96-28

SIGEOM Roche S8 Dolomite MB96-28

SIGEOM Roche S8D Dolorudite MB96-28

SIGEOM Roche S8B olosilite MB96-28

SIGEOM Roche 14M unite MB96-28

SIGEOM Roche liT Enderbite Tonalite hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche S12 Evaporite MB96-28

SIGEOM Roche Sli Exhalite MB96-28

SIGEOM Roche I4QF Ferrocarbonatite MB96-28

SIGEOM Roche 13D Ferrogabbro MB96-28

SIGEOM Roche uN FilonNeine de quartz MB96-28

SIGEOM Roche V41 Foidite MB96-28
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SIGEOM Roche V4IP Foidite phonolitique MB96-28

SIGEOM Roche V4IT Foidite tephritique MB96-28

SIGEOM oche 14S Foidolite MB96-28

SIGEOM oche S9 Formation de fer MB96-28

SIGEOM Roche S9C Formation de fer CarbonatØe MB96-28

SIGEOM Roche S9A Formation de fer indØterminØe MB96-28

SIGEOM Roche S9B Formation de fer oxydØe MB96-28

SIGEOM oche S9D Formation de fer SilicatØe MB96-28

SIGEOM oche S9E Formation de fer SulfurØe MB96-28

SIGEOM Roche 13A Gabbro MB96-28

SIGEOM Roche 13K Gabbro olivine MB96-28

SIGEOM Roche 13E Gabbro quartz MB96-28

SIGEOM Roche 131 Gabbro anorthosite MB96-28

SIGEOM Roche I3AR Gabbro foidifŁre MB96-28

SIGEOM Roche 13Q Gabbronorite MB96-28

SIGEOM Roche I3R Gabbronorite olivine MB96-28

SIGEOM Roche S7H Grainstone MB96-28

SIGEOM Roche I1B Granite MB96-28

SIGEOM Roche hA Granite feldspath alcahin MB96-28

SIGEOM Roche Ill Granitoide riche en quartz MB96-28

SIGEOM Roche I1C Granodiorite MB96-28

SIGEOM Roche hiS Grano-diotite hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche IIH Granophyre MB96-28

SIGEOM Roche Si GrŁs MB96-28

SIGEOM Roche SI GrŁs Arkosique MB96-28

SIGEOM Roche SiB GrŁs Feldspathique MB96-28

SIGEOM Roche S1E GrŁs Lithique MB96-28

SIGEOM Roche Si GrŁs Lithique subfeldspathitique MB96-28

SIGEOM Roche SIA GrŁs Quartzique MB96-28

SIGEOM Roche S12D Gypse MB96-28

SIGEOM Roche S12A Halite MB96-28

SIGEOM Roche 14L Harzburgite MB96-28

SIGEOM Roche V3DH Hawaiite MB96-28

SIGEOM Roche 14A Hornblendite MB96-28

SIGEOM Roche V2JI Icelandite MB96-28

SIGEOM Roche V3AI Icelandite basaltique MB96-28

SIGEOM Roche Ii Intrusion felsique MB96-28

SIGEOM Roche 12 Intrusion lntermØdiaire MB96-28

SIGEOM Roche 13 Intrusion mafique MB96-28

SIGEOM Roche 14 Intrusion ultramafique MB96-28

SIGEOM Roche SIOJ Jaspe Jaspilite MB96-28

SIGEOM Roche 12P Jotunite Monzodiorite hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche 130K Kersantite MB96-28

SIGEOM Roche I4P Kimberlite MB96-28

SIGEOM Roche I4PA Kimberlite groupe MB96-28

SIGEOM Roche I4PB Kimberlite groupe II MB96-28

SIGEOM Roche V4A Komatiite MB96-28

SIGEOM Roche V4D Komatiite dunitique MB96-28

SIGEOM Roche V4C Komatiite peridotitique MB96-28

SIGEOM Roche V4B Komatiite pyroxenitique MB96-28

SIGE0M Roche 14R Lamproite MB96-28

SIGEOM Roche 130 Lamprophyre mafique MB96-28

SIGEOM Roche 140 Lamprophyre ultrabasique MB96-28

SIGEOM Roche V2FL Latite MB96-28
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SIGEOM Roche V2LR Latite foidifŁre MB96-28

SIGEOM Roche V2E Latite guartzifŁre MB96-28

SIGEOM Roche I3P Leuconorite MB96-28

SIGEOM Roche 14K Lherzolite MB96-28

SIGEOM Roche I4QM Magnesiocarbonatite MB96-28

SIGEOM Roche 120 MangØrite Monzonite hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche V4E Meimechite MB96-28

SIGEOM Roche V4F Melilitite MB96-28

SIGEOM Roche V4FO Melilitite olivine MB96-28

SIGEOM Roche 141 MØlilitolite MB96-28

SIGEOM Roche 130M Minette MB96-28

SIGEOM Roche I40M Monchiguite MB96-28

SIGEOM Roche 12H Monzodiorite MB96-28

SIGEOM Roche I2HR Monzodiorite foidifŁre MB96-28

SIGEOM Roche I2HF Monzodiorite foidigue MB96-28

SIGEOM Roche I2G Monzodiorite guartzifere MB96-28

SIGEOM Roche 13C Monzogabbro MB96-28

SIGEOM Roche 13CR Monzogabbro foidifŁre MB96-28

SIGEOM Roche I3CF Monzogabbro foidigue MB96-28

SIGEOM Roche I3CQ Monzogabbro guartzifere MB96-28

SIGEOM Roche IIM Monzo-Granite MB96-28

SIGEOM Roche hR Monzo-granite hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche 12F Monzonite MB96-28

SIGEOM Roche I2FR Monzonite foidifØre MB96-28

SIGEOM Roche 12E Monzonite guartzifere MB96-28

SIGEOM Roche 13S Monzonorite MB96-28

SIGEOM Roche 12K MonzosyØnite MB96-28

SIGEOM Roche I2KF MonzosyØnite foidigue MB96-28

SIGEOM Roche OB Mort Terrain Overburden

SIGEOM Roche S6 Mudrock MB96-28

SIGEOM Roche S6E Mudshale MB96-28

SIGEOM Roche S6F Mudslate MB96-28

SIGEOM Roche S6D Mudstone MB96-28

SIGEOM Roche S7E Mudstone MB96-28

SIGEOM Roche V3GM Mugeargite MB96-28

SIGEOM Roche V4IN NØphØlinite MB96-28

SIGEOM Roche 13J Norite MB96-28

SIGEOM Roche 13L Norite ohivine MB96-28

SIGEOM Roche 14E OrthopyroxØnite MB96-28

SIGEOM Roche 14H OrthopyroxØnite ohivine MB96-28

SIGEOM Roche S7G Packstone MB96-28

SIGEOM Roche VI BP PantehlØrite MB96-28

SIGEOM Roche hG Pegmatite granitigue MB96-28

SIGEOM Roche 141 PØridotite MB96-28

SIGEOM Roche V2G Phonolite MB96-28

SIGEOM Roche V2GT Phonohite tØphritigue MB96-28

SIGEOM Roche V4H Picrite MB96-28

SIGEOM Roche V4G Picrobasalte MB96-28

SIGEOM Roche 140P PoizØnite MB96-28

SIGEOM Roche 14B PyroxØnite MB96-28

SIGEOM Roche I1J Quartzolite Silexite MB96-28

SIGEOM Roche VIC Rhyodacite MB96-28

SIGEOM Roche V1B Rhyohite MB96-28

SIGEOM Roche VIA Rhyolite feldspath alcalin MB96-28

Annexe2 IIde2I



Annexe Uste des abrØviations

Source Domaine Code Signification RØfØrence

SIGEOM Roche V4M Roche vocanigue ultramafigue melilite MB96-28

SIGEOM Roche S7K Rudstone MB96-28

SIGEOM Roche 140S Sannaite MB96-28

SIGEOM Roche Sediments MB96-28

SIGEOM Roche 14N Serpentinite MB96-28

SIGEOM Roche V3GS Shoshonite MB96-28

SIGEOM Roche S6B Siltshale MB96-28

SIGEOM Roche S6C Siltslate MB96-28

SIGEOM Roche S6A Siltsone MB96-28

SIGEOM Roche 130S Spessartite MB96-28

SIGEOM Roche S2B SubArkose MB96-28

SIGEOM Roche S2F SublitharØnite MB96-28

SIGEOM Roche 512E Sulfate MB96-28

SIGEOM Roche Fl Sulfures Massifs MB96-28

SIGEOM Roche F2 Sulfures semi-Massifs MB96-28

SIGEOM Roche 12D SyØnite MB96-28

SIGEOM Roche 12B SyØnite feldspath alcalin MB96-28

SIGEOM Roche 12N SyØnite hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche I2DR SyØnite foidifŁre MB96-28

SIGEOM Roche I2BR SyØnite foidifŁre feldspath alcalin MB96-28

SIGEOM Roche I2DF SyØnite foidigue MB96-28

SIGEOM Roche 12C SyØnite guartzifere MB96-28

SIGEOM Roche 12A SyØnite guartzifere feldspath alcalin MB96-28

SIGEOM Roche 12M SyØnite guartzifere feldspath alcalin avec hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche IlL Syeno-granite MB96-28

SIGEOM Roche I1Q Syeno-granite hyperstŁne MB96-28

SIGEOM Roche S12B Sylvite MB96-28

SIGEOM Roche V31 TØphrite MB96-28

SIGEOM oche V3IP TØphryte phonolitigue MB96-28

SIGEOM Roche S4J illite MB96-28

SIGEOM Roche liD Tonalite MB96-28

SIGEOM oche V2F TrachyandØsite MB96-28

SIGEOM oche V3G TrachyandØsite basaltigue MB96-28

SIGEOM oche V3D Trachybasalte MB96-28

SIGEOM Roche V3DK Trachybasalte potassigue MB96-28

SIGEOM Roche VIE Trachydacite MB96-28

SIGEOM oche V2D Trachyte MB96-28

SIGEOM Roche V2B Trachyte feldspath alcalin MB96-28

SIGEOM Roche V2DC Trachyte commenditigue MB96-28

SIGEOM Roche V2DR Trachyte foidifŁre MB96-28

SIGEOM Roche V2BR Trachyte foidifŁre feldspath alcalin MB96-28

SIGEOM Roche V2DP Trachyte panteHetigue MB96-28

SIGEOM Roche V2C Trachyte guartzifŁre MB96-28

SIGEOM Roche V2A Trachyte guartzifere feldspath alcalin MB96-28

SIGEOM Roche 13N Troctolite MB96-28

SIGEOM Roche liE TrondhjØmite MB96-28

SIGEOM Roche 130V Vogesite MB96-28

SIGEOM Roche Volcanite

SIGEOM Roche Vi Volcanite felsigue MB96-28

SIGEOM Roche V2 Volcanite IntermØdiaire MB96-28

SIGEOM Roche V3 Volcanite mafigue MB96-28

SIGEOM Roche V4 Volcanite ultramafigue MB96-28

SIGEOM Roche S3 Wacke MB96-28

SIGEOM Roche S3C Wacke Arkosigue MB96-28
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SIGEOM Roche S3D Wacke Feldspathigue MB96-28

SIGEOM Roche S3E Wacke Lithigue MB96-28

SIGEOM oche S3A Wacke Quartzitigue
MB96-28

SIGEOM oche S7F Wackestone MB96-28

SIGEOM oche 14D Websterite MB96-28

SIGEOM Roche 14G Websterite olivine MB96-28

SIGEOM Roche 14J Wehrlite MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M23 Agmatite MB96-28

SIGEOM oche Metamorphigue M16 Amphibolite MB96-28

SIGEOM oche Metamorphigue M26 BrŁche Tectonigue MB96-28

SIGEOM Roche MØtamorphigue M24 Cataclastite MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M18 CornØenne MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M31 Coticule MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M21 Diatexite MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M17 Eclogite MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue Mi Gneiss MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue T3A Gneiss droit straight gneissx MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M6 Gneiss granitigue
MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue T3D Gneiss irregulier MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue T3B Gneiss porphyroclastigue MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M5 Gneiss Quartzofeldspathigue MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue T3C Gneiss rØgulier MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M2 Gneiss RubanØ MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M2IA Granite dAnatexie MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M7 Granulite MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M13 Marbre MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M20 MØtatexite MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M22 Migmatite MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M25 Mylonite MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M3 Orthogneiss MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M9 Orthoschiste MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M4 Paragneiss MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue MiD Paraschiste MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue Mu Phyllade MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue Mi2 Quartzite MB96-28

SIGEOM Roche MØtamorphigue M14 Roche Calco-SilicatØe MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M15 Roche Metasomatigue Skarn MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M8 Schiste MB96-28

SIGEOM Roche Metamorphigue M30 Tourmalinite MB96-28

SIGEOM Roche ectonite 12E Blastomylonite
MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite TIA BrŁche de Faille MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite Ti BrŁche dimpact MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite T4 BrŁche tectonigue MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite T4B BrŁche tectonigue matrice de marbre MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite Ti Cataclastite MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite Gouge de faille MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite mpactite MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite MØlange tectonigue
MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite TIB MicrobrŁche de Faille MB96-28

SIGEOM Roche Thctonite TiE MylolisthØnite
MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite T2 Mylonite
MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite T2B Orthomylonite
MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite T2D Phyllonite MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite T2A Protomylonite
MB96-28
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SIGEOM Roche Tectoriite TI Pseudotachylite MB96-28

SIGEOM Roche Tectonite T2C Ultramylonite MB96-28

VIA Structure APL Axe de Ph

VIA Structure DIA Diaclase Joint Fracture

VIA Structure DYK Dyke

VIA Structure FAI Faille Cisaillement

VIA Structure FOL Foliation

VIA Structure LAM Lamination Rubannement Flow banding

VIA Structure LIN LinØation

VIA Structure LIT Litage Bedding SO Stratification

VIA Structure PAX Plan Axial

VIA Structure SCH SchistositØ GneissositØ SP SI S2 S3

VIA Structure SGL Strie Glaciaire

VIA Structure VEt Veine

SIGEOM Structure Axe de mullion PRO2000-08

SIGEOM Structure Axe de boudin PRO2000-08

SIGEOM Structure Axe de joint en colonne PRO2000-O8

VIA Structure AP Axe de ph

SIGEOM Structure Axe de stylohithe PRO2000-O8

SIGEOM Structure Axe dØtirement PRO2000-08

SIGEOM Structure Axe dØtirement dobjet dØformØ PRO2000-08

SIGEOM Structure Axe dØtirement plaguage mineral PRO2000-O8

SIGEOM Structure Axe MinØrale primaire magmatigue PRO2000-O8

SIGEOM Structure Axe MinØrale secondaire tectonometamorphigue PRO2000-08

VIA Structure LE LinØation dØtirement

SIGEOM Structure Ll LinØation dintersection PRO2000-O8

SIGEOM Structure L2 LinØation dintersection PRO2000-08

SIGEOM Structure L3 LinØation dintersection PRO2000-08

SIGEOM Structure L4 LinØation dintersection PRO2000-O8

SIGEOM Structure LinØation ndØterm inØe PRO2000-O8

VIA Structure LM LinØation minØrale

SIGEOM Structure Strie de faille PRO2000-O8

VIA Structure SG Strie glaciaire

SIGEOM Structure Strie intercouche PRO2000-O8

VIA Structure CC Clivage de crØnulation

VIA Structure DY Dyke

VIA Structure FA Faille

VIA Structure FR Fracture

VIA Structure LI Litage

VIA Structure PA Plan axial

VIA Structure Sl SchistositØ Si

VIA Structure S2 SchistositØ S2

VIA Structure S3 SchistositØ S3

VIA Structure VN Veine

VIA Structure ZC Zone de cisaillement

SIGEOM Texture AC Aciculaire PRO2000-O8

SIGEOM Texture AD Adcumulat PRO2000-O8

SIGEOM Texture AA Affleurement caractØrisØ par he plissement PRO2000-08

SIGEOM Texture AT Agmatitigue PRO2000-O8

SIGEOM Texture AL Alaskitigue
PRO2000-08

SIGEOM Texture AE AltØrØ PRO2000-08

SIGEOM Texture AO Amas arrondis globulaires PRO2000-O8

SIGEOM Texture AB AmiboIdale PRO2000-08

SIGEOM Texture AM Amygdalaire PRO2000-08
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ANNEXE DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS PROJET NICHICUN

INFORMATION AVAILABLE UPON REQUEST
SUBMITTED TO VIRGINIA MINES INC

infominesvirqinia.com

Toll free number 800 476-1853



ANNEXE LISTE DES ECHANTILLONS DE ROCHE GRAB ET BLOC

INFORMATION AVAILABLE PON REQUEST
SUBMITTED TO VIRGINIA MINES INC

infominesvirqinia.com

Toll free number 800 476-1853



ANNEXE DESCRIPTION DES RAINURES PROJET NICHICUN

NFORMATION AVAILABLE UPON REQUEST
SUBMITTED TO VIRGINIA MINES INC

infominesvirqinia.com

Toll free number 800 476-1853
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WORLD LEADERS iN SAMPLE PREPARAllON EQUIPMENTAND REFERENCE MA1ERIALS FOR USE IN GOLD ASSAYING
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Certificate of Analysis
Reference Material SQ48

Recommended Gold Concentration 30.25 pglg

95% Confidence Interval -i-I- 0.17 gglg

The above values apply only to product in jars or sachets which have an identification number

within the following range 189157190 638

Malcolm Smith BSc FNZIC

Malcolm Smith Reference Materials Ltd

40 Oakford Park escent Greenhithe

North Shore City 0632

NEW ZEALAND
Email Malcolm@MSRML.co.nz

Telephone 6494443534

Date of Certification 19 June 2009

Certificate Status Original

Available Packaging This reference material has been packed in wide

mouthed jars that contain 2.5 kg of product The

contents of some jars may be subsequently

repacked into sealed polyethylene sachets

Origin of Reference Material Feldspar minerals basalt and iron pyrites with

minor quantities of finely divided gold-

containing minerals that have been screened to

ensure there is no gold nugget effect

ROCKLABS Ltd

POBoxl8 142

Auckland 1743

NEW ZEALAND
Email sales @rocldabscom

Website www.rocklabs.com

Telephone 649 634 7696

Prepared and Certified By

Supplier of Reference Material

Gertjficate ofAnalysis ROGKL.4BS Reference Material SQ48 19 June 2009 Page of



Description The reference material is light grey powder that has been

well mixed and homogeneity test carded out after the entire

batch was packaged into wide-mouthed jars There is no soil

component The product contains crystalline quartz and

therefore dust from it should not be inhaled

The approximate chemical composition is

Uncertified Values

Si02 55.07

A1203 14.17

Na20 3.95

120 4.16

CaO 4.29

MgO 3.60

Ti02 0.93

MnO 0.06

P205 0.24

Fe203 43

Fe 3.2

3.5

Intended Use This reference material is designed to be included with every

batch of samples analysed and the results plotted for quality

monitoring purposes

Stability The container jar or sachet and its contents should not be

heated to temperatures higher than 50 Iron pyrites are

likely to oxidize in the air but tests have shown that the

increase in weight of an exposed reference material of similar

matrix in the Auckland climate is less than 0.1% per year

Method of Preparation Pulverized feldspar minerals basalt rock and batTen iron

pyrites were blended with finely pulverized and screened

gold-containing minerals Once the powders were uniformly

mixed the composite was placed into 1482 wide-mouthed

jars each bearing unique number 40 jars were randomly

selected from the packaging run and material from these jars

was used for both homogeneity and consensus testing

JEtlomogeneity Assessment

An independent laboratory carried out all gold analyses by fire assay of 30 portions

using gravimetric finish Steps were taken to minimizelaboratory method variation

in order to better detect any variation in the candidate reference material

Gertjficate of Analysis ROCKLA13S Reference Material 5Q48 19 June 2009 Page of



Homogeneity Assessment continued

The contents of five randomly selected jars were compacted by vibration to simulate

the effect of freighting and five samples removed successively from top to bottom

from each jar In addition five samples were removed from the last jar in the series

sample was also removed from the top of each of the 40 jars randomly selected

from the 1482 jars in the batch The results of analysis of the 70 samples randonily

ordered and then consecutively numbered before being sent to the laboratory

produced relative standard deviation of 1.0

Analytical Methodology
Once homogeneity had been established two sub-samples were submitted to

number of well-recognized laboratories in order to assign gold value by consensus

testing The sub-samples were drawn from the 40 randomly selected jars and each

laboratory received samples from two different jars Indicative concentration ranges

were given All laboratories used fire assay for the gold analysis with some using an

instrument finish and some gravimetric finish

Calculation of Certified Value

Results for gold were returned from 40 laboratories Statistical analysis to identify

outliers was carried out using the principles detailed in sections 7.3.2 7.3.4 ISO

5725-2 1994 Assessment of each laboratorys performance was carried out on the

basis of z-scores partly based on the concept described in ISO/JEC Guide 43-1

Details of the criteria used in these examinations are available on request As result

of these statistical analyses four sets of results were excluded for the purpose of

assigning gold concentration value to this reference material recommended

value was thus calculated from the average of the remaining 36 sets of replicate

results The 95 confidence interval was estimated using the formula

tst\In

where is the estimated average is the estimated standard deviation of the

laboratory averages and is the 0.025 tail-value from Students t-distribution with

degrees of freedom The recommended value is provided at the beginning of the

certificate in jiglg ppm units summary of the results used to calculate the

recommended value is listed on page and the names of the laboratories that

submitted results are listed on page The results are listed in increasing order of the

individual laboratory averages code also indicates the method used by the

laboratory The code starts with the sample weight used where this is known and

finishes with either the instrument used eg AAS or ICP-OES or gravimetric finish

indicated by gray Statistical analysis was carried out separately on two groups of

samples those analysed with an instrument finish and those completed by

gravimetry There was no significant difference in the calculated gold average for

each group This applied with outliers included as well as with outliers excluded

therefore the assigned value was calculated from the combined sets of results

Independent statistician Tim Ball has carried out statistical analysis of the consensus

test results
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Summary of Results Used to Calculate Gold Value

Listed in increasing order of individual laboratory averages

Gold ppm
Method Sample Sample Average

5OgfaIAAS 29.50 28.30 28.900

30gfa/grav 29.23 29.25 29.240

3ogfalgrav 29.80 29.23 29515

3OgfaIAAS 29.8 29.3 29.55

3Ogfa/AAS 29.5 29.6 29.55

30gfalgrav 29.70 29.54 29.620

logfa/AAS 29.21 30.10 29.655

falgrav 30.033 29.984 30.009

3ogfa/grav 30.19 29.99 30.090

25gfa/AAS 30.560 29.73 30.148

fe/gray 30.400 30.000 30.200

3OgfaIAAS 30.0 30.4 30.20

25gfalgrav 30.6 29.8 30.20

30gfa/AAS 30.258 30.192 30.225

fe/gray 30.30 30.15 30.225

30gfa/AAS 30.19 30.28 30.235

l5gfa/grav 30.10 30.38 30.240

3OgfaIAAS 29.8 30.7 30.25

S0gfa/AAS 30.5 30.1 30.30

3ogfa/grav 30.3 30.3 30.30

faIAAS 30.360 30.293 30.327

3OgFaJAAS 30.50 30.20 30.350

3OgfaJlCP-ES 30.22 30.55 30.385

3ogfalgrav 30.2 30.6 30.40

5Ogfa/AAS 30.60 30.30 30.450

fe/gray 30.500 30.446 30.473

3ogfa/grav 30.463 30.523 30.493

I5gfa/grav 30.377 30.617 30.497

2Ogfa/AAS 30.5 30.5 30.50

fe/gray 30.65 30.40 30.525

3Ogfalgrav 30.64 30.57 30.605

25gfaIICP 30.7 30.9 30.80

30gfa/AAS 31.5 30.2 30.85

4Ogfa/ICP-OES 31.20 31.10 31150

3ogfa/grav 31.7 30.7 31.20

3OgfaIAAS 31.1 31.4 31.25

Average of 36 sets 3025 ppm
Standard deviation of 36 sets 0.51 ppm

Note this standard deviation should not be used as basic to set control limits

when plotting results from an individual laboratory

Relative standard deviation 1.7

95% Confidence interval for average 0.17 ppm
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Participating Laboratories

Australia ALS Chemex Kalgoorlie

ALS Chemex Perth

Amdel Ltd Adelaide

Amdel Ltd Kalgoorlie

Genatysis Laboratory Services Pty Ltd Perth

SGS Australia PLy LW Perth

SOS Australia PLy Ltd Townsville

Standard and Reference Laboratories Perth

Ultra Trace Pty Ltd Perth

Burkina Faso ALS Chemex Ouagadougou

Canada Accurassay Laboratories Thunder Bay

Acme Analytical Laboratories Ltd Vancouver

ALAS Chemex Val dOr
ALS Chemex Vancouver

Assayers Canada Vancouver

Bourlamaque Assay Laboratories Ltd Vat Or

International Plasma Labs Ltd Richmond

Loring Laboratories Ltd Calgary

SOS Mineral Services Lakefield

Techni-Lab S.G.B Abitibi mc Quebec

TSL Laboratories Thc Saskatoon

Chile Acme Analytical Laboratories Ltd Santiago

Kyrgyzstan Alex Stewart Assay and Environmental Laboratories Ltd Kara-Balta

Mali ALS Chernex Bamako

New Zealand Amdel NZ Ltd Macracs Otago

Amdet Ltd Reefton

SOS Minerals Waihi

Peru ALAS Chemex Lima

Minera Yanacocha SRL Newmont Lima

Inspectorate Services Peru .A.C Callao

Russia Jrgircdmet JSC Analytical Centre Irkutsk

South Africa AB Analytical Laboratory Services Boksburg

Anglo Research Johannesburg

Performance Laboratories Randfontein

SGS South Africa Pty Ltd Barberton

SOS South Africa Pty Ltd Southdale

United States of America ALS Chemex Reno

Barrick Goldstrike Mines Inc Carlin

Newmont Mining Corporation Carlin Laboratory

Newmont Mining Corporation Lone Tree Laboratory

Certificate of Analysis ROCKLeIBS Reference Material 8Q48 19 June 2009 Page of



Instructions and Recommendations for Use

Weigh out quantity usually used for analysis and analyze for total gold by normal

procedure Homogeneity testing has shown that consistent results are obtainable for gold

when 30g portions are taken for analysis

We quote 95% confidence interval for our estimate of the declared value This

confidence interval reflects our uncertainty in estimating the true value for the gold

content of the reference material The interval is chosen such that if the same procedure as

used here to estimate the declared value were used again and again then 95% of the trials

would give intervals that contained the true value It is reflection of how precise the trial

has been in estimating the declared value It does not reflect the variability any particular

laboratory will experience in its own repetitive testing

Some users in the past have misinterpreted this confidence interval as guide as to how

different an individual test result should be from the declared value Some mistakenly use

this interval or the standard deviation from the consensus test to set limits for control

charts on theft own routine test results using the reference material Such use inevitably

leads to many apparent out-of-control points leading to doubts about the laboratorys

testing or of the reference material itself

much better way of determining the laboratory performance when analysing the

reference material is to accumulate history of the test results obtained and plot them on

control chart The appropriate centre line and control limits for this chart should be based

on the average level and variability exhibited in the laboratorys own data This chart will

provide clear picture of the long-term stability or otherwise of the laboratory testing

process providing good clues as to the causes of any problems To help our customers do

this more simply for themselves we can provide free Excel template that will produce

sensible graphs with intelligently chosen limits from the customers own data

Legal Notice

This certificate and the reference material described in it have been prepared with due care

and attention However ROCKLABS Ltd Malcolm Smith Reference Materials Ltd and

Tim Ball Ltd accept no liability for any decisions or actions taken following the use of the

reference material

References

For further information on the preparation and validation of this reference material please

contact Malcolm Smith

Certifying Officer Independent Statistician

1/49
Smith BSc FNZIC Tim Ball BSc lions

Ccii jficole ofAnalysis ROCKL.ABS Reference Material 3Q46 /9 June 2009 Page of



WORLD LEAOERS iN SAMPLE PREPARA11ON EQUIPMENTANO REFERENCE MAIERIALS FOR USE IN GOLD ASSAYING
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Certificate of Analysis

Reference Material SKS2

Recommended Gold Concentration 4.107 pglg

95% Confidence Interval 1- 0.029 pglg

The above values apply only to product in jars or sachets which have an identification number

within the following range 199 587 201 299

Malcolm Smith BSc FNZIC

Malcolm Smith Reference Materials Ltd

40 Oakford Park Crescent Greenhithe

North Shore City 0632

NEW ZEALAND
Email Malcolm@MSRMLco.nz

Telephone 649 444 3534

Date of Certification 19 April 2010

Certificate Status Original

Available Packaging This reference material has been packed in wide

mouthed jars that contain 2.5 kg of product The

contents of some jars may be subsequently

repacked into sealed polyethylene saehets

Origin of Reference Material Feldspar minerals basalt and iron pyrites with

minor quantities of finely divided gold-

containing minerals that have been screened to

ensure there is no gold nugget effect

Supplier of Reference Material ROCKLABS Ltd

POBoxl8 142

Auckland 1743

NEW ZEALAND
Email sales @rocklabs.com

Website www.rocklabs.com

Telephone 6496347696
Ceritficate of Analysis ROGKL4BS Reference Material SKS2 19 April 2010 Page of
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Description The reference material is light grey powder that has been

well mixed and homogeneity test carried out after the entire

batch was packaged into wide-mouthed jars There is no soil

component The product contains crystalline quartz and

therefore dust from it should not be inhaled

The approximate chemical composition is

Uncertified Values

Si02 55.09

A120a 16.08

Na20 4.53

K20 4.78

CaO 3.51

MgO 3.18

Ti02 0.94

MnO 0.07

P205 0.25

Fc203 4.92

Fe 2.8

3.0

Intended Use This reference material is designed to be included with every

batch of samples analysed and the results plotted for quality

monitoring and assessment purposes

Stability The container jar or sachet and its contents should not be

heated to temperatures higher than 50 Iron pyrites are

likely to oxidize in the air but tests have shown that the

increase in weight of an exposed reference material of similar

matrix in the Auckland climate is less than 0.1% per year

Method of Preparation Pulverized feldspar minerals basalt rock and barren iron

pyrites were blended with finely pulverized and screened

gold-containing minerals Once the powders were uniformly

mixed the composite was placed into 1713 wide-mouthed

jars each bearing unique number 48 jars were randomly

selected from the packaging run and material from these jars

was used for both homogeneity and consensus testing

Homogeneity Assessment

An independent laboratory carried out gold analysis by fire assay of 30 portions

using gravimetrie finish Steps were taken to minimizelaboratory method variation

in order to better detect any variation in the candidate reference material

CeiWcate of Analysis ROGKLAJS Reference Material SKS2 19Apr11 2010 Page of



Homogeneity Assessment continued

The contents of six randomly selected jars were compacted by vibration to simulate

the effect of freighting and five samples removed successively from top to bottom

from each jar In addition five samples were removed from the last jar in the series

sample was also removed from the top of each of the 48 jars randomly selected

from the 1713 jars in the batch The results of analysis of the 83 samples randomly

ordered and then consecutively numbered before being sent to the laboratory

produced relative standard deviation of 1.1

Analytical Methodology
Once homogeneity had been established two sub-samples were submitted to

number of well-recognized laboratories in order to assign gold value by consensus

testing The sub-samples were drawn from the 48 randomly selected jars and each

laboratory received samples from two different jars Indicative concentration ranges

were given All laboratories used fire assay for the gold analysis with most using an

instrument finish and some gravimetric finish

Calculation of Certified Value

Results for gold were returned from 43 laboratories Statistical analysis to identify

outliers was carried out using the principles detailed in sections 7.3.2 7.3.4 ISO

5725-2 1994 Assessment of each laboratorys performance was carried out on the

basis of z-scores partly based on the concept described in ISO/JEC Guide 43-1

Details of the criteria used in these examinations are available on request As result

of these statistical analyses six sets of results were excluded for the purpose of

assigning gold concentration value to this reference material recommended

value was thus calculated from the average of the remaining 37 sets of replicate

results The 95 confidence interval was estimated using the formula

tshJn

where is the estimated average is the estimated standard deviation of the

laboratory averages and is the 0.025 tail-value from Students t-distribution with

degrees of freedom The recommended value is provided at the beginning of the

certificate in .tgIg ppm units summaryof the results used to calculate the

recommended value is listed on page and the names of the laboratories that

submitted results are listed on page The results are listed in increasing order of the

individual laboratory averages

Statistical analysis of the consensus test results has been carried out by independent

statistician Tim Ball
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Summary of Results Used to Calculate Gold Value

Listed in increasing order of individual laboratory averages

Gold ppm
Sample Sample Average

3.85 3.84 3.845

391 3.94 3.925

3.90 4.03 3.965

3.99 3.98 3.985

4.01 4.00 4.005

4.014 4.019 4.016

4.080 3.983 4.032

4.07 4.06 4.065

4.061 4.071 4.066

4.108 4.041 4.075

4.14 4.01 4.075

4.10 4.06 4.080

4.002 4.185 4.094

4.11 4.08 4.095

4.08 4.11 4.095

4.14 4.05 4.095

4.055 4.135 4.095

4.08 4.11 4.097

4.130 4.088 4.109

4.15 4.08 4.115

4.155 4.082 4.119

4.16 4.08 4.120

4.14 4.15 4.145

4.17 4.14 4.155

4.20 4.11 4.155

4.15 4.16 4.155

4.155 4.175 4.165

4.16 4.17 4.165

4.10 4.25 4.175

4.16 4.20 4.180

4.15 4.22 4.185

4.16 4.22 4.190

4.19 4.20 4.195

4.19 4.22 4.205

429 4.13 4.210

4.21 4.26 4.235

4.28 4.28 4.280

Average of 37 sets 4.107 ppm

Standard deviatioti of 37 sets 0.088 ppm

Note this standard deviation should not be used as

basis to set control limits when plotting results

.from an individual laboratary

Relative standard deviation 2.2

95% Confidence interval for average 0.029 ppm

Oertificate of Analysis ROCKLA 138 Reference Material SKS2 19 Api 2010 Page of



Participating Laboratories

Australia ALS Mineral Kalgoorlie

ALS Mineral Orange

ALS Mineral Perth

ALS Mineral Townsville

Amdel Ltd Adelaide

Amdel LW Kalgomlie

Genalysis Laboratory Services Perth

Independent Assay Laboratories Perth

SGS Minerals Services Perth

Standard and Reference Laboratories Perth

Ultra Trace Ply Ltd Perth

Burkina Paso ALS Minera Eurkina Faso

Canada Acme Analytical Laboratories Ltd Vancouver

ALS Mineral Val dOr
ALS Mineral Vancouver

Assayers Canada Vancouver

International Plasma Labs Ltd Richmond

Loring Laboratories LId Calgary

SGS Mineral Services Lakefleld

Techni-Lab S.G.B Abitibi me Quebec

TSL Laboratories mc Saskatoon

Chile Acme Analytical Laboratories Ltd Santiago

ALS Mineral La Serena

Kyrgyzstan Stewart Assay and Environmental Laboratories LLC Kara-Balta

Malaysia Performance Laboratories Raub

Mali ALS Mineral Bamako

New Zealand Amdel Ltd Reefton

SGS Minerals Services Waihi

Peru ALS Mineral Lima

Inspectorate Services Peru S.A.C Callao

Minera Yanacocha SRL Newmont Lima

South Africa AB Analytical Laboratory Services Boksburg

ALS Mineral Johannesburg

Anglo Research Johannesburg

Goldfields West Wits Analytical Laboratory

Performance Laboratories Allanridge

Performance Laboratories Randfontein

SOS South Africa Pty Ltd Johannesburg

UK Inspectorate International Ltd Essex

USA ALS Mineral Reno

Barrick Goldstrike Met Services

Newmont Mining Corporation Carlin Laboratory

Newmont Mining Corporation Lone Tree Laboratory

cerqflcate of Analysis ROCKLABS Reference Material SKS2 19Apr11 2010 PageS of



Instructions and Recommendations for Use

Weigh out quantity usually used for analysis and analyze for total gold by normal

procedure Homogeneity testing has shown that consistent results are obtainable for gold

when 30g portions are taken for analysis

We quote 95% confidence interval for our estimate of the declared value This

confidence interval reflects our uncertainty in estimating the true value for the gold

content of the reference material The interval is chosen such that if the same procedure as

used here to estimate the declared value were used again and again then 95% of the trials

would give intervals that contained the true value It is reflection of how precise the trial

has been in estimating the declared value It does not reflect the variability any particular

laboratory will experience in its own repetitive testing

Some users in the past have misinterpreted this confidence interval as guide as to how

different an individual test result should be from the declared value Some mistakenly use

this interval or the standard deviation from the consensus test to set limits for control

charts on their own routine test results using the reference material Such use inevitably

leads to many apparent out-of-control points leading to doubts about the laboratorys

testing or of the reference material itself

much better way of determining the laboratory performance when analysing the

reference material is to accumulate history of the test results obtained and plot them on

control chart The appropriate centre line and control limits for this chart should be based

on the average level and variability exhibited in the laboratorys own data This chart will

provide clear picture of the long-term stability or otherwise of the laboratory testing

process providing good clues as to the causes of any problems To help our customers do

this more simply for themselves we can provide free Excel template that will produce

sensible graphs with intelligently chosen limits from the customers own data

Legal Notice

This certificate and the reference material described in it have been prepared with due care

and attention However ROCKLABS Ltd Malcolm Smith Reference Materials Ltd and

Tim Ball Ltd accept no liability for any decisions or actions taken following the use of the

reference material

References

For further information on the preparation and validation of this reference material please

contact Malcolm Smith

Certifying Officer Independent Statistician

Smith BSc FNZIC Tim Ball BSc Hons
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WORLD LEADERS iN SAMPLE PREPARA11ON EQUIPMENTAND REFERENCE MATERIALS FOR USE IN GOLD ASSAYING
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Certificate of Analysis

Reference Material Si54

Recommended Gold Concentration 1.780 pg/g

95% Confidence Interval 1- 0.011 pg/g

The above values apply only to product in jars or sachets which have an identification number

within the following range 207 954 209 655

Malcolm Smith BSc FNZIC

Malcolm Smith Reference Materials Ltd

40 Oakford Park Crescent Greenhithe

North Shore City 0632

NEW ZEALAND
Email Malcolm@MSRML.co.nz

Telephone 649444 3534

Date of Certification 19 April 2010

Certificate Status Original

Available Packaging This reference material has been packed in wide

mouthed jars that contain 2.5 kg of product The

contents of some jars may be subsequently

repacked into sealed polyethylene sachets

Origin of Reference Material Feldspar minerals basalt and iron pyrites with

minor quantities of finely divided gold-

containing minerals that have been screened to

ensure there is no gold nugget effect

Supplier of Reference Material ROCKLABS Ltd

POBoxl8 142

Auckland 1743

NEW ZEALAND
Email sales @rocklabs.com

Website www.rocklabs.com

Telephone 649 634 7696

CertWcate ofAnalysis ROKLABS Reference Material Si54 19 ApHI 2010 Page of
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Description The reference material is light grey powder that has been

well mixed and homogeneity test carried out after the entire

batch was packaged into wide-mouthed jars There is no soil

component The product contains crystalline quartz and

therefore dust from it should not be inhaled

The approximate chemical composition is

Uncertified Values

8i02 54.34

A1203 15.89

Na20 3.72

K20 5.73

CaO 3.91

MgO 3.27

Ti02 0.98

MnO 0.07

P205 0.28

Fe703 5.06

Fe 2.6

2.8

Intended Use This reference material is designed to be included with every

batch of samples analysed and the results plotted for quality

monitoring and assessment purposes

Stability The container jar or sachet and its contents should not be

heated to temperatures higher than 50 Iron pyrites are

likely to oxidize in the air but tests have shown that the

increase in weight of an exposed reference material of similar

matrix in the Auckland climate is less than 0.1% per year

Method of Preparation Pulverized feldspar minerals basalt rock and barren iron

pyrites were blended with finely pulverized and screened

gold-containing minerals Once the powders were uniformly

mixed the composite was placed into 1702 wide-mouthed

jars each bearing unique number 48 jars were randomly

selected from the packaging run and material from these jars

was used for both homogeneity and consensus testing

Homogeneity Assessment

An independent laboratory carried out gold analysis by fire assay of 30 portions

using an AAS finish Steps were taken to minimizelaboratory method variation in

order to better detect any variation in the candidate reference material
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ilomogeneity Assessment continued

The contents of six randomly selected jars were compacted by vibration to simulate

the effect of freighting and five samples removed successively from top to bottom

from each jar In addition five samples were removed from the last jar in the series

sample was also removed from the top of each of the 48 jars randomly selected

from the 1702 jars in the batch The results of analysis of the 83 samples randomly

ordered and then consecutively numbered before being sent to the laboratory

produced relative standard deviation of 1.7

Analytical Methodology
Once homogeneity had been established two sub-samples were submitted to

number of well-recognized laboratories in order to assign gold value by consensus

testing The sub-samples were drawn from the 48 randomly selected jars and each

laboratory received samples from two different jars Indicative concentration ranges

were given All laboratories used fire assay for the gold analysis with most using an

instrument finish and some gravimetric finish

Calculation of Certified Value

Results for gold were returned from 43 laboratories Statistical analysis to identify

outliers was carried out using the principles detailed in sections 7.3.2 7.3.4 ISO

5725-2 1994 Assessment of each laboratorys performance was carried out on the

basis of z-scores partly based on the concept described in ISO/JEC Guide 43-1

Details of the criteria used in these examinations are available on request As result

of these statistical analyses five sets of results were excluded for the purpose of

assigning gold concentration value to this reference material recommended

value was thus calculated from the average of the remaining 38 sets of replicate

results The 95 confidence interval was estimated using the formula

tsh/n

where is the estimated average is the estimated standard deviation of the

laboratory averages and is the 0.025 tail-value from Students t-distribution with

degrees of freedom The recommended value is provided at the beginning of the

certificate in pg/g ppm units summaryof the results used to calculate the

recommended value is listed on page and the names of the laboratories that

submitted results are listed on page The results are listed in increasing order of the

individual laboratory averages

Statistical analysis of the consensus test results has been canied out by independent

statistician Tim Ball
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Summary of Results Used to Calculate Gold Value

Listed in increasing order of individual laboratory averages

Gold ppm
Sample Sample Average

1.71 1.72 1.715

1.73 1.70 1.715

1.748 1.709 1.728

1.770 1.719 1.745

1.77 1.725 1.748

1.760 1.737 1.749

1.730 1.770 1.750

1.75 1.75 1.750

1.76 1.74 1.750

1.75 1.77 1360

1.77 1.75 1.760

1.743 1.779 1.761

1.744 1.778 1.76

1.763 1.760 1.762

1.78 1.75 1.765

1.795 1.755 1.775

1.77 138 1375

1.79 1.760 1.775

1.80 1.76 1.780

1.770 1.790 1380

1.780 1.785 1.783

1.775 1.795 1.785

1.80 137 1.785

1.80 1.79 1.795

1.80 1.79 1395

1392 1.807 1.800

1.80 1.80 1.800

1.81 1.79 1.800

1.78 1.82 1.800

1.82 1.785 1.803

1.790 1.815 1.803

1395 1.830 1.813

1.83 1.81 1.820

1.82 1.82 1.820

1795 1.855 1.825

1.83 1.82 1.825

1.830 1.835 1.833

1.86 1.88 1.870

Average of 38 sets 1.780 ppm
Standard deviation of 38 sets 0.034 ppm

Note this standard deviation should not be used as

basis to set control iiits when ylottin.e results

.fron an individual laboratory

Relative standard deviation 1.9

95% Confidence interval for average 0.011 ppm
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Participating Lab oratories

Australia ALS Mineral Kalgoorlie

ALS Mineral Orange

ALS Mineral Perth

ALS Mineral Townsville

Amdel Ltd Adelaide

Amdel Ltd Kalgoorlie

Genalysis Laboratory Services Perth

Independent Assay Laboratories Perth

SGS Minerals Services Perth

Standard and Reference Laboratories Perth

Ultra Trace Pty Ltd Perth

Burkina Paso ALS Mineral Burkina Faso

Canada Acme Analytical Laboratories Ltd Vancouver

ALS Mineral Val dOr
ALS Mineral Vancouver

Assayers Canada Vancouver

International Plasma Labs Ltd Richmond

Loring Laboratories Ltd Calgary

SGS Mineral Services Lakefield

Techni-Lab S.G.B Abitibi he Quebec

TSL Laboratories Inc Saskatoon

Chile Acme Analytical Laboratories Ltd Santiago

ALS Mineral La Serena

Kyrgyzstan Stewart Assay and Environmental Laboratories LLC Kara-Balta

Malaysia Performance Laboratories Raub

Mali ALS Mineral Bamako

New Zealand Amdel Ltd Reefton

SGS Minerals Services Waihi

Peru ALS Mineral Lima

Inspectorate Services Peru S.A.C Callao

Minera Yanacocha SRL Newinont Lima

South Africa AB Analytical Laboratory Services Boksburg

ALS Mineral Johannesburg

Anglo Research Johannesburg

Goldfields West Wits AnalyUeal Laboratory

Performance Laboratories Allanridge

Pcrfoimance Laboratories Randfontein

SOS South Africa Pty Ltd Johannesburg

UK Inspectorate International Ltd Essex

USA ALS Mineral Reno

Barriek Goldstrike Met Services

Newmont Mining Corporation CarlinLaboratory

Newmont Mining Corporation Lone Tree Laboratory
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Instructions and Recommendations for Use

Weigh out quantity usually used for analysis and analyze for total gold by normal

procedure Homogeneity testing has shown that consistent results are obtainable for gold

when 30g portions are taken for analysis

We quote 95% confidence interval for our estimate of the declared value This

confidence interval reflects our uncertainty in estimating the true value for the gold

content of the reference material The interval is chosen such that if the same procedure as

used here to estimate the declared value were used again and again then 95% of the trials

would give intervals that contained the true value It is reflection of how precise the trial

has been in estimating the declared value It does not reflect the variability any particular

laboratory will experience in its own repetitive testing

Some users in the past have misinterpreted this confidence interval as guide as to bow

different an individual test result should be from the declared value Some mistakenly use

this interval or the standard deviation from the consensus test to set limits for control

charts on their own routine test results using the reference material Such use inevitably

leads to many apparent out-of-control points leading to doubts about the laboratorys

testing or of the reference material itself

mu cli better way of determining the laboratory performance when analysing the

reference material is to accumulate history of the test results obtained and plot them on

control chart The appropriate centre line and control limits for this chart should be based

on the average level and variability exhibited in the laboratorys own data This chart will

provide clear picture of the long-term stability or otherwise of the laboratory testing

process providing good clues as to the causes of any problems To help our customers do

this more simply for themselves we can provide free Excel template that will produce

sensible graphs with intelligently chosen limits from the customers own data

Legal Notice

This certificate and the reference material described in it have been prepared with due care

and attention However ROCKLABS Ltd Malcolm Smith Reference Materials Ltd and

Tim Ball Ltd accept no liability for any decisions or actions taken following the use of the

reference material

References

For further information on the preparation and validation of this reference material please

contact Malcolm Smith

Certifying Officer Independent Statistician

Smith BSc FNZIC Tim Ball BSc Hons
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ANNEXE PHOTOGRAPHIES DAFFLEUREMENTS



Photo Zone riche en grenat grenatite dans basalte tranched NC2O1 1TR-012



Photo Zone minØralis typique dans la region de lindice Portageur NC2OIOTR-006

Photo Echantillon poli zone minØralisee secteur Portageur NC2O1OTR-006



Photo Alteration commune dans le secteur Petitpas en alternance de bande

centimØtriques decimØtriques composition rosØe quartz-feldspaths-biotite rosØe

foxy-biotite et de bande calco-silicatØe grenat-chlorite-carbonate et amphibole

NC2OI 1TR-026

Photo Veine de carbonate-diopside-amphibole secteur Petitpas NC2OI 1-TR-026


